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Všeobecné informace

Technické údaje

Celková šiřka: Délka vlny:

Vrch vlny:

Tloušťka hotového výrobku (OCEL): Spodek vlny:

Tloušťka hotového výrobku (HLINÍK):

Stavební hloubka výztuh dolní / horní police:

Max.doporučená délka:

~1173 mm 187,8 mm

1127 mm 31 mm

0,5-0,75 mm 116 mm

0,6 mm

2 mm

max 12 mb *

16,5 mm

opláštení stěn.
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Výsledky testu

Doplňkové informace

bývalého profesora Bělostocké polytechniky, v souladu s PN-EN 1993-1-3: srpen 2008, ve znění pozdějších předpisů. Navíc byly zohledněny normy 
PN-EN 1993-1-1 a 1993-1-5.

Při výpočtech bylo přijato dle PN-EN 1993-1-3:
• pružný materiál s mezí kluzu  fyb  dle tabulky  3.1b.
• γm = 1,0

(SGU), odpovídající přípustným průhybům. 
L/150, L/200 i L/300.

Dle normy byla ustanovena šířka uložení v krajní podpoře 10 mm. 
Byla ustanovena šířka uložení ve vnitřních podporách min. 60 mm.

Trapézové plechy T-18 plus, dodávané jako hotové prvky, používané pro střešní krytiny se sklonem nejméně 9°. Tyto krytiny jsou využívaný jako 
dokončovací prvky a také zabezpečují stavbu. Montáž a použití trapézového plechu musí být v souladu s: technickou projektovou dokumentací, 
montážním návodem a doporučením výrobce, platnými normami a technicko-stavebními předpisy.

-

jev a není závislé na výrobci.

umístěný na www.blachotrapez.eu).

Produkt T-18 plus má Prohlášení o vlastnostech, vypracované na základě platných norem a předpisů týkajících se stavebních výrobků.

Vlastníme také hygienický certifikát vydaný polským Státním zdravotním ústavem PZH. Všechny tyto doklady jsou v případě potřeby vydané k objednávce. 
Pro vydání těchto dokumentů, kontaktujte naše oddělení kontroly kvality - postup pro vydání je uveden na našich stránkach.

Tabulky zatížení pro produkt T-18 plus jsou uvedeny dále v této kartě produktu.

a u naších obchodních zástupců nebo na našich prodejnách. Adresy a kontakty najdete na našich webových stránkach www.blachotrapez.eu.

Obdrželi jsme rovněž mnoho vyznamenání a certifikátů, se kterými se můžete seznámit na našich stránkách www.blachotrapez.eu
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Abrutto Hmotnost Jx min/max
[mm] [cm2] [kg/m2] [cm4] 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00

SGN 10,44 4,67 2,63 1,68 1,17 0,86 0,66 0,52 0,42 0,35 0,29
1,84 SGU L/150 10,44 4,58 2,02 1,06 0,63 0,40 0,27 0,19 0,14 0,11 0,08
2,18 SGU L/200 10,44 3,57 1,56 0,82 0,48 0,31 0,21 0,15 0,11 0,08 0,06

 SGU L/300 7,88 2,48 1,08 0,56 0,33 0,21 0,14 0,10 0,07 0,06 0,04
 SGN 17,69 7,90 4,45 2,85 1,98 1,46 1,12 0,88 0,71 0,59 0,50

2,90 SGU L/150 17,69 7,23 3,16 1,63 0,95 0,60 0,40 0,28 0,21 0,15 0,12
3,06 SGU L/200 17,67 5,57 2,38 1,22 0,71 0,45 0,30 0,21 0,15 0,12 0,09

 SGU L/300 12,30 3,74 1,59 0,82 0,47 0,30 0,20 0,14 0,10 0,08 0,06
 SGN 19,66 8,78 4,95 3,17 2,20 1,62 1,24 0,98 0,79 0,66 0,55

3,17 SGU L/150 19,66 7,91 3,41 1,75 1,01 0,64 0,43 0,30 0,22 0,17 0,13
3,28 SGU L/200 19,35 6,01 2,55 1,31 0,76 0,48 0,32 0,23 0,16 0,12 0,10

SGU L/300 13,23 4,01 1,70 0,87 0,51 0,32 0,21 0,15 0,11 0,08 0,06

Abrutto Hmotnost Jx min/max
[mm] [cm2] [kg/m2] [cm4] 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00

SGN 8,63 4,51 2,78 1,89 1,34 0,99 0,76 0,60 0,49 0,41 0,34
1,84 SGU L/150 8,63 4,51 2,78 1,89 1,34 0,97 0,66 0,47 0,35 0,26 0,20
2,18 SGU L/200 8,63 4,51 2,78 1,89 1,18 0,75 0,51 0,36 0,26 0,20 0,15

 SGU L/300 8,63 4,51 2,60 1,38 0,81 0,51 0,34 0,24 0,18 0,13 0,10
 SGN 14,14 7,24 4,41 2,91 2,03 1,50 1,15 0,92 0,74 0,62 0,52

2,90 SGU L/150 14,14 7,24 4,41 2,91 2,03 1,43 0,96 0,68 0,49 0,37 0,29
3,06 SGU L/200 14,14 7,24 4,41 2,91 1,70 1,07 0,72 0,51 0,37 0,28 0,21

 SGU L/300 14,14 7,24 3,79 1,95 1,13 0,72 0,48 0,34 0,25 0,19 0,14
 SGN 15,58 7,94 4,83 3,16 2,21 1,63 1,26 1,00 0,81 0,67 0,56

3,17 SGU L/150 15,58 7,94 4,83 3,16 2,21 1,53 1,03 0,72 0,53 0,40 0,31
3,28 SGU L/200 15,58 7,94 4,83 3,14 1,82 1,15 0,77 0,54 0,40 0,30 0,23

SGU L/300 15,58 7,94 4,06 2,09 1,22 0,77 0,51 0,36 0,26 0,20 0,15

Abrutto Hmotnost Jx min/max
[mm] [cm2] [kg/m2] [cm4] 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00

SGN 10,30 5,46 3,38 2,31 1,67 1,23 0,95 0,75 0,61 0,51 0,43
1,84 SGU L/150 10,30 5,46 3,38 2,00 1,19 0,76 0,52 0,37 0,27 0,21 0,16
2,18 SGU L/200 10,30 5,46 2,92 1,55 0,92 0,59 0,40 0,28 0,21 0,16 0,12

 SGU L/300 10,30 4,58 2,03 1,07 0,63 0,40 0,27 0,19 0,14 0,10 0,08
 SGN 17,04 8,80 5,38 3,62 2,54 1,87 1,44 1,14 0,93 0,77 0,65

2,90 SGU L/150 17,04 8,80 5,38 3,08 1,79 1,13 0,76 0,53 0,39 0,29 0,22
3,06 SGU L/200 17,04 8,80 4,48 2,31 1,34 0,84 0,57 0,40 0,29 0,22 0,17

 SGU L/300 17,04 7,00 2,99 1,54 0,89 0,56 0,38 0,27 0,19 0,15 0,11
 SGN 18,80 9,66 5,91 3,94 2,76 2,04 1,57 1,24 1,01 0,84 0,70

3,17 SGU L/150 18,80 9,66 5,91 3,30 1,91 1,21 0,81 0,57 0,42 0,31 0,24
3,28 SGU L/200 18,80 9,66 4,80 2,47 1,44 0,91 0,61 0,43 0,31 0,23 0,18

SGU L/300 18,80 7,50 3,20 1,65 0,96 0,60 0,40 0,28 0,21 0,16 0,12
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Abrutto Hmotnost Jx min/max
[mm] [cm2] [kg/m2] [cm4] 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00

SGN 10,44 4,67 2,63 1,68 1,17 0,86 0,66 0,52 0,42 0,35 0,29
1,84 SGU L/150 10,44 4,58 2,02 1,06 0,63 0,40 0,27 0,19 0,14 0,11 0,08
2,18 SGU L/200 10,44 3,57 1,56 0,82 0,48 0,31 0,21 0,15 0,11 0,08 0,06

 SGU L/300 7,88 2,48 1,08 0,56 0,33 0,21 0,14 0,10 0,07 0,06 0,04
 SGN 17,69 7,90 4,45 2,85 1,98 1,46 1,12 0,88 0,71 0,59 0,50

2,90 SGU L/150 17,69 7,23 3,16 1,63 0,95 0,60 0,40 0,28 0,21 0,15 0,12
3,06 SGU L/200 17,67 5,57 2,38 1,22 0,71 0,45 0,30 0,21 0,15 0,12 0,09

 SGU L/300 12,30 3,74 1,59 0,82 0,47 0,30 0,20 0,14 0,10 0,08 0,06
 SGN 19,66 8,78 4,95 3,17 2,20 1,62 1,24 0,98 0,79 0,66 0,55

3,17 SGU L/150 19,66 7,91 3,41 1,75 1,01 0,64 0,43 0,30 0,22 0,17 0,13
3,28 SGU L/200 19,35 6,01 2,55 1,31 0,76 0,48 0,32 0,23 0,16 0,12 0,10

SGU L/300 13,23 4,01 1,70 0,87 0,51 0,32 0,21 0,15 0,11 0,08 0,06

Abrutto Hmotnost Jx min/max
[mm] [cm2] [kg/m2] [cm4] 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00

SGN 8,63 4,51 2,78 1,89 1,34 0,99 0,76 0,60 0,49 0,41 0,34
1,84 SGU L/150 8,63 4,51 2,78 1,89 1,34 0,97 0,66 0,47 0,35 0,26 0,20
2,18 SGU L/200 8,63 4,51 2,78 1,89 1,18 0,75 0,51 0,36 0,26 0,20 0,15

 SGU L/300 8,63 4,51 2,60 1,38 0,81 0,51 0,34 0,24 0,18 0,13 0,10
 SGN 14,14 7,24 4,41 2,91 2,03 1,50 1,15 0,92 0,74 0,62 0,52

2,90 SGU L/150 14,14 7,24 4,41 2,91 2,03 1,43 0,96 0,68 0,49 0,37 0,29
3,06 SGU L/200 14,14 7,24 4,41 2,91 1,70 1,07 0,72 0,51 0,37 0,28 0,21

 SGU L/300 14,14 7,24 3,79 1,95 1,13 0,72 0,48 0,34 0,25 0,19 0,14
 SGN 15,58 7,94 4,83 3,16 2,21 1,63 1,26 1,00 0,81 0,67 0,56

3,17 SGU L/150 15,58 7,94 4,83 3,16 2,21 1,53 1,03 0,72 0,53 0,40 0,31
3,28 SGU L/200 15,58 7,94 4,83 3,14 1,82 1,15 0,77 0,54 0,40 0,30 0,23

SGU L/300 15,58 7,94 4,06 2,09 1,22 0,77 0,51 0,36 0,26 0,20 0,15

Abrutto Hmotnost Jx min/max
[mm] [cm2] [kg/m2] [cm4] 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00

SGN 10,30 5,46 3,38 2,31 1,67 1,23 0,95 0,75 0,61 0,51 0,43
1,84 SGU L/150 10,30 5,46 3,38 2,00 1,19 0,76 0,52 0,37 0,27 0,21 0,16
2,18 SGU L/200 10,30 5,46 2,92 1,55 0,92 0,59 0,40 0,28 0,21 0,16 0,12

 SGU L/300 10,30 4,58 2,03 1,07 0,63 0,40 0,27 0,19 0,14 0,10 0,08
 SGN 17,04 8,80 5,38 3,62 2,54 1,87 1,44 1,14 0,93 0,77 0,65

2,90 SGU L/150 17,04 8,80 5,38 3,08 1,79 1,13 0,76 0,53 0,39 0,29 0,22
3,06 SGU L/200 17,04 8,80 4,48 2,31 1,34 0,84 0,57 0,40 0,29 0,22 0,17

 SGU L/300 17,04 7,00 2,99 1,54 0,89 0,56 0,38 0,27 0,19 0,15 0,11
 SGN 18,80 9,66 5,91 3,94 2,76 2,04 1,57 1,24 1,01 0,84 0,70

3,17 SGU L/150 18,80 9,66 5,91 3,30 1,91 1,21 0,81 0,57 0,42 0,31 0,24
3,28 SGU L/200 18,80 9,66 4,80 2,47 1,44 0,91 0,61 0,43 0,31 0,23 0,18

SGU L/300 18,80 7,50 3,20 1,65 0,96 0,60 0,40 0,28 0,21 0,16 0,12
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Abrutto Hmotnost Jx min/max
[mm] [cm2] [kg/m2] [cm4] 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00

SGN 10,44 4,67 2,63 1,68 1,17 0,86 0,66 0,52 0,42 0,35 0,29
1,84 SGU L/150 10,44 4,58 2,02 1,06 0,63 0,40 0,27 0,19 0,14 0,11 0,08
2,18 SGU L/200 10,44 3,57 1,56 0,82 0,48 0,31 0,21 0,15 0,11 0,08 0,06

 SGU L/300 7,88 2,48 1,08 0,56 0,33 0,21 0,14 0,10 0,07 0,06 0,04
 SGN 17,69 7,90 4,45 2,85 1,98 1,46 1,12 0,88 0,71 0,59 0,50

2,90 SGU L/150 17,69 7,23 3,16 1,63 0,95 0,60 0,40 0,28 0,21 0,15 0,12
3,06 SGU L/200 17,67 5,57 2,38 1,22 0,71 0,45 0,30 0,21 0,15 0,12 0,09

 SGU L/300 12,30 3,74 1,59 0,82 0,47 0,30 0,20 0,14 0,10 0,08 0,06
 SGN 19,66 8,78 4,95 3,17 2,20 1,62 1,24 0,98 0,79 0,66 0,55

3,17 SGU L/150 19,66 7,91 3,41 1,75 1,01 0,64 0,43 0,30 0,22 0,17 0,13
3,28 SGU L/200 19,35 6,01 2,55 1,31 0,76 0,48 0,32 0,23 0,16 0,12 0,10

SGU L/300 13,23 4,01 1,70 0,87 0,51 0,32 0,21 0,15 0,11 0,08 0,06

Abrutto Hmotnost Jx min/max
[mm] [cm2] [kg/m2] [cm4] 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00

SGN 8,63 4,51 2,78 1,89 1,34 0,99 0,76 0,60 0,49 0,41 0,34
1,84 SGU L/150 8,63 4,51 2,78 1,89 1,34 0,97 0,66 0,47 0,35 0,26 0,20
2,18 SGU L/200 8,63 4,51 2,78 1,89 1,18 0,75 0,51 0,36 0,26 0,20 0,15

 SGU L/300 8,63 4,51 2,60 1,38 0,81 0,51 0,34 0,24 0,18 0,13 0,10
 SGN 14,14 7,24 4,41 2,91 2,03 1,50 1,15 0,92 0,74 0,62 0,52

2,90 SGU L/150 14,14 7,24 4,41 2,91 2,03 1,43 0,96 0,68 0,49 0,37 0,29
3,06 SGU L/200 14,14 7,24 4,41 2,91 1,70 1,07 0,72 0,51 0,37 0,28 0,21

 SGU L/300 14,14 7,24 3,79 1,95 1,13 0,72 0,48 0,34 0,25 0,19 0,14
 SGN 15,58 7,94 4,83 3,16 2,21 1,63 1,26 1,00 0,81 0,67 0,56

3,17 SGU L/150 15,58 7,94 4,83 3,16 2,21 1,53 1,03 0,72 0,53 0,40 0,31
3,28 SGU L/200 15,58 7,94 4,83 3,14 1,82 1,15 0,77 0,54 0,40 0,30 0,23

SGU L/300 15,58 7,94 4,06 2,09 1,22 0,77 0,51 0,36 0,26 0,20 0,15

Abrutto Hmotnost Jx min/max
[mm] [cm2] [kg/m2] [cm4] 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00

SGN 10,30 5,46 3,38 2,31 1,67 1,23 0,95 0,75 0,61 0,51 0,43
1,84 SGU L/150 10,30 5,46 3,38 2,00 1,19 0,76 0,52 0,37 0,27 0,21 0,16
2,18 SGU L/200 10,30 5,46 2,92 1,55 0,92 0,59 0,40 0,28 0,21 0,16 0,12

 SGU L/300 10,30 4,58 2,03 1,07 0,63 0,40 0,27 0,19 0,14 0,10 0,08
 SGN 17,04 8,80 5,38 3,62 2,54 1,87 1,44 1,14 0,93 0,77 0,65

2,90 SGU L/150 17,04 8,80 5,38 3,08 1,79 1,13 0,76 0,53 0,39 0,29 0,22
3,06 SGU L/200 17,04 8,80 4,48 2,31 1,34 0,84 0,57 0,40 0,29 0,22 0,17

 SGU L/300 17,04 7,00 2,99 1,54 0,89 0,56 0,38 0,27 0,19 0,15 0,11
 SGN 18,80 9,66 5,91 3,94 2,76 2,04 1,57 1,24 1,01 0,84 0,70

3,17 SGU L/150 18,80 9,66 5,91 3,30 1,91 1,21 0,81 0,57 0,42 0,31 0,24
3,28 SGU L/200 18,80 9,66 4,80 2,47 1,44 0,91 0,61 0,43 0,31 0,23 0,18

SGU L/300 18,80 7,50 3,20 1,65 0,96 0,60 0,40 0,28 0,21 0,16 0,12
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Abrutto Hmotnost Jx min/max
[mm] [cm2] [kg/m2] [cm4] 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00

SGN 11,41 5,10 2,87 1,84 1,28 0,94 0,72 0,57 0,46 0,38 0,32
1,83 SGU L/150 11,41 4,58 2,02 1,06 0,63 0,40 0,27 0,19 0,14 0,11 0,08
2,17 SGU L/200 11,15 3,57 1,56 0,82 0,48 0,31 0,21 0,15 0,11 0,08 0,06

 SGU L/300 7,88 2,48 1,08 0,56 0,33 0,21 0,14 0,10 0,07 0,06 0,04
 SGN 19,37 8,65 4,88 3,12 2,17 1,59 1,22 0,97 0,78 0,65 0,54

2,88 SGU L/150 19,37 7,23 3,16 1,63 0,95 0,60 0,40 0,28 0,21 0,15 0,12
3,06 SGU L/200 17,67 5,57 2,38 1,22 0,71 0,45 0,30 0,21 0,15 0,12 0,09

 SGU L/300 12,30 3,74 1,59 0,82 0,47 0,30 0,20 0,14 0,10 0,08 0,06
 SGN 21,55 9,63 5,42 3,47 2,41 1,77 1,36 1,07 0,87 0,72 0,60

3,15 SGU L/150 21,55 7,91 3,41 1,75 1,01 0,64 0,43 0,30 0,22 0,17 0,13
3,28 SGU L/200 19,35 6,01 2,55 1,31 0,76 0,48 0,32 0,23 0,16 0,12 0,10

SGU L/300 13,23 4,01 1,70 0,87 0,51 0,32 0,21 0,15 0,11 0,08 0,06

Abrutto Hmotnost Jx min/max
[mm] [cm2] [kg/m2] [cm4] 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00

SGN 9,15 4,91 3,03 2,06 1,48 1,09 0,84 0,67 0,54 0,45 0,38
1,83 SGU L/150 9,15 4,91 3,03 2,06 1,48 0,97 0,66 0,47 0,35 0,26 0,20
2,17 SGU L/200 9,15 4,91 3,03 1,97 1,18 0,75 0,51 0,36 0,26 0,20 0,15

 SGU L/300 9,15 4,91 2,60 1,38 0,81 0,51 0,34 0,24 0,18 0,13 0,10
 SGN 15,48 7,96 4,87 3,24 2,27 1,68 1,29 1,02 0,83 0,69 0,58

2,88 SGU L/150 15,48 7,96 4,87 3,24 2,27 1,43 0,96 0,68 0,49 0,37 0,29
3,06 SGU L/200 15,48 7,96 4,87 2,93 1,70 1,07 0,72 0,51 0,37 0,28 0,21

 SGU L/300 15,48 7,96 3,79 1,95 1,13 0,72 0,48 0,34 0,25 0,19 0,14
 SGN 17,07 8,75 5,33 3,53 2,47 1,82 1,40 1,11 0,90 0,75 0,63

3,15 SGU L/150 17,07 8,75 5,33 3,53 2,43 1,53 1,03 0,72 0,53 0,40 0,31
3,28 SGU L/200 17,07 8,75 5,33 3,14 1,82 1,15 0,77 0,54 0,40 0,30 0,23

SGU L/300 17,07 8,75 4,06 2,09 1,22 0,77 0,51 0,36 0,26 0,20 0,15

Abrutto Hmotnost Jx min/max
[mm] [cm2] [kg/m2] [cm4] 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00

SGN 10,94 5,95 3,69 2,52 1,83 1,36 1,05 0,83 0,68 0,56 0,47
1,83 SGU L/150 10,94 5,95 3,69 2,00 1,19 0,76 0,52 0,37 0,27 0,21 0,16
2,17 SGU L/200 10,94 5,95 2,92 1,55 0,92 0,59 0,40 0,28 0,21 0,16 0,12

 SGU L/300 10,94 4,58 2,03 1,07 0,63 0,40 0,27 0,19 0,14 0,10 0,08
 SGN 18,63 9,66 5,94 4,02 2,83 2,09 1,61 1,28 1,04 0,86 0,72

2,88 SGU L/150 18,63 9,66 5,82 3,08 1,79 1,13 0,76 0,53 0,39 0,29 0,22
3,06 SGU L/200 18,63 9,66 4,48 2,31 1,34 0,84 0,57 0,40 0,29 0,22 0,17

 SGU L/300 18,63 7,00 2,99 1,54 0,89 0,56 0,38 0,27 0,19 0,15 0,11
 SGN 20,58 10,63 6,51 4,40 3,08 2,27 1,75 1,39 1,13 0,93 0,79

3,15 SGU L/150 20,58 10,63 6,36 3,30 1,91 1,21 0,81 0,57 0,42 0,31 0,24
3,28 SGU L/200 20,58 10,63 4,80 2,47 1,44 0,91 0,61 0,43 0,31 0,23 0,18

SGU L/300 20,58 7,50 3,20 1,65 0,96 0,60 0,40 0,28 0,21 0,16 0,12
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Abrutto Hmotnost Jx min/max
[mm] [cm2] [kg/m2] [cm4] 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00

SGN 11,41 5,10 2,87 1,84 1,28 0,94 0,72 0,57 0,46 0,38 0,32
1,83 SGU L/150 11,41 4,58 2,02 1,06 0,63 0,40 0,27 0,19 0,14 0,11 0,08
2,17 SGU L/200 11,15 3,57 1,56 0,82 0,48 0,31 0,21 0,15 0,11 0,08 0,06

 SGU L/300 7,88 2,48 1,08 0,56 0,33 0,21 0,14 0,10 0,07 0,06 0,04
 SGN 19,37 8,65 4,88 3,12 2,17 1,59 1,22 0,97 0,78 0,65 0,54

2,88 SGU L/150 19,37 7,23 3,16 1,63 0,95 0,60 0,40 0,28 0,21 0,15 0,12
3,06 SGU L/200 17,67 5,57 2,38 1,22 0,71 0,45 0,30 0,21 0,15 0,12 0,09

 SGU L/300 12,30 3,74 1,59 0,82 0,47 0,30 0,20 0,14 0,10 0,08 0,06
 SGN 21,55 9,63 5,42 3,47 2,41 1,77 1,36 1,07 0,87 0,72 0,60

3,15 SGU L/150 21,55 7,91 3,41 1,75 1,01 0,64 0,43 0,30 0,22 0,17 0,13
3,28 SGU L/200 19,35 6,01 2,55 1,31 0,76 0,48 0,32 0,23 0,16 0,12 0,10

SGU L/300 13,23 4,01 1,70 0,87 0,51 0,32 0,21 0,15 0,11 0,08 0,06

Abrutto Hmotnost Jx min/max
[mm] [cm2] [kg/m2] [cm4] 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00

SGN 9,15 4,91 3,03 2,06 1,48 1,09 0,84 0,67 0,54 0,45 0,38
1,83 SGU L/150 9,15 4,91 3,03 2,06 1,48 0,97 0,66 0,47 0,35 0,26 0,20
2,17 SGU L/200 9,15 4,91 3,03 1,97 1,18 0,75 0,51 0,36 0,26 0,20 0,15

 SGU L/300 9,15 4,91 2,60 1,38 0,81 0,51 0,34 0,24 0,18 0,13 0,10
 SGN 15,48 7,96 4,87 3,24 2,27 1,68 1,29 1,02 0,83 0,69 0,58

2,88 SGU L/150 15,48 7,96 4,87 3,24 2,27 1,43 0,96 0,68 0,49 0,37 0,29
3,06 SGU L/200 15,48 7,96 4,87 2,93 1,70 1,07 0,72 0,51 0,37 0,28 0,21

 SGU L/300 15,48 7,96 3,79 1,95 1,13 0,72 0,48 0,34 0,25 0,19 0,14
 SGN 17,07 8,75 5,33 3,53 2,47 1,82 1,40 1,11 0,90 0,75 0,63

3,15 SGU L/150 17,07 8,75 5,33 3,53 2,43 1,53 1,03 0,72 0,53 0,40 0,31
3,28 SGU L/200 17,07 8,75 5,33 3,14 1,82 1,15 0,77 0,54 0,40 0,30 0,23

SGU L/300 17,07 8,75 4,06 2,09 1,22 0,77 0,51 0,36 0,26 0,20 0,15

Abrutto Hmotnost Jx min/max
[mm] [cm2] [kg/m2] [cm4] 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00

SGN 10,94 5,95 3,69 2,52 1,83 1,36 1,05 0,83 0,68 0,56 0,47
1,83 SGU L/150 10,94 5,95 3,69 2,00 1,19 0,76 0,52 0,37 0,27 0,21 0,16
2,17 SGU L/200 10,94 5,95 2,92 1,55 0,92 0,59 0,40 0,28 0,21 0,16 0,12

 SGU L/300 10,94 4,58 2,03 1,07 0,63 0,40 0,27 0,19 0,14 0,10 0,08
 SGN 18,63 9,66 5,94 4,02 2,83 2,09 1,61 1,28 1,04 0,86 0,72

2,88 SGU L/150 18,63 9,66 5,82 3,08 1,79 1,13 0,76 0,53 0,39 0,29 0,22
3,06 SGU L/200 18,63 9,66 4,48 2,31 1,34 0,84 0,57 0,40 0,29 0,22 0,17

 SGU L/300 18,63 7,00 2,99 1,54 0,89 0,56 0,38 0,27 0,19 0,15 0,11
 SGN 20,58 10,63 6,51 4,40 3,08 2,27 1,75 1,39 1,13 0,93 0,79

3,15 SGU L/150 20,58 10,63 6,36 3,30 1,91 1,21 0,81 0,57 0,42 0,31 0,24
3,28 SGU L/200 20,58 10,63 4,80 2,47 1,44 0,91 0,61 0,43 0,31 0,23 0,18

SGU L/300 20,58 7,50 3,20 1,65 0,96 0,60 0,40 0,28 0,21 0,16 0,12

0,50 5,34 4,19

8,00

S 280 GD

6,28

0,50

0,70

0,75

5,34 4,19

7,47 5,87

S 280 GD

7,47 5,87

S 280 GD

8,000,75

6,28

6,28

5,34 4,19

7,47 5,87

0,50

0,70

0,75

0,70

8,00

R. Garncarek, K. Kociatkiewicz
KOTEX



NIT
ww

BLACHOTRAPEZ

Abrutto Hmotnost Jx min/max
[mm] [cm2] [kg/m2] [cm4] 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00

SGN 12,67 5,66 3,19 2,04 1,42 1,04 0,80 0,63 0,51 0,42 0,36
1,82 SGU L/150 12,67 4,58 2,02 1,06 0,63 0,40 0,27 0,19 0,14 0,11 0,08
2,14 SGU L/200 11,15 3,57 1,56 0,82 0,48 0,31 0,21 0,15 0,11 0,08 0,06

 SGU L/300 7,88 2,48 1,08 0,56 0,33 0,21 0,14 0,10 0,07 0,06 0,04
 SGN 21,54 9,63 5,42 3,47 2,41 1,77 1,36 1,07 0,87 0,72 0,60

2,86 SGU L/150 21,54 7,23 3,16 1,63 0,95 0,60 0,40 0,28 0,21 0,15 0,12
3,06 SGU L/200 17,67 5,57 2,38 1,22 0,71 0,45 0,30 0,21 0,15 0,12 0,09

 SGU L/300 12,30 3,74 1,59 0,82 0,47 0,30 0,20 0,14 0,10 0,08 0,06
 SGN 23,99 10,72 6,04 3,87 2,69 1,97 1,51 1,20 0,97 0,80 0,67

3,13 SGU L/150 23,99 7,91 3,41 1,75 1,01 0,64 0,43 0,30 0,22 0,17 0,13
3,28 SGU L/200 19,35 6,01 2,55 1,31 0,76 0,48 0,32 0,23 0,16 0,12 0,10

SGU L/300 13,23 4,01 1,70 0,87 0,51 0,32 0,21 0,15 0,11 0,08 0,06

Abrutto Hmotnost Jx min/max
[mm] [cm2] [kg/m2] [cm4] 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00

SGN 9,82 5,33 3,36 2,29 1,66 1,23 0,95 0,75 0,61 0,51 0,43
1,82 SGU L/150 9,82 5,33 3,36 2,29 1,50 0,97 0,66 0,47 0,35 0,26 0,20
2,14 SGU L/200 9,82 5,33 3,36 1,97 1,18 0,75 0,51 0,36 0,26 0,20 0,15

 SGU L/300 9,82 5,33 2,60 1,38 0,81 0,51 0,34 0,24 0,18 0,13 0,10
 SGN 17,20 8,90 5,45 3,68 2,58 1,90 1,46 1,16 0,94 0,78 0,66

2,86 SGU L/150 17,20 8,90 5,45 3,68 2,27 1,43 0,96 0,68 0,49 0,37 0,29
3,06 SGU L/200 17,20 8,90 5,45 2,93 1,70 1,07 0,72 0,51 0,37 0,28 0,21

 SGU L/300 17,20 8,87 3,79 1,95 1,13 0,72 0,48 0,34 0,25 0,19 0,14
 SGN 18,99 9,79 5,99 4,01 2,81 2,07 1,59 1,26 1,03 0,85 0,72

3,13 SGU L/150 18,99 9,79 5,99 4,01 2,43 1,53 1,03 0,72 0,53 0,40 0,31
3,28 SGU L/200 18,99 9,79 5,99 3,14 1,82 1,15 0,77 0,54 0,40 0,30 0,23

SGU L/300 18,99 9,51 4,06 2,09 1,22 0,77 0,51 0,36 0,26 0,20 0,15

Abrutto Hmotnost Jx min/max
[mm] [cm2] [kg/m2] [cm4] 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00

SGN 11,74 6,40 4,09 2,80 2,04 1,53 1,18 0,94 0,76 0,63 0,53
1,82 SGU L/150 11,74 6,40 3,70 2,00 1,19 0,76 0,52 0,37 0,27 0,21 0,16
2,14 SGU L/200 11,74 6,40 2,92 1,55 0,92 0,59 0,40 0,28 0,21 0,16 0,12

 SGU L/300 11,74 4,58 2,03 1,07 0,63 0,40 0,27 0,19 0,14 0,10 0,08
 SGN 20,68 10,79 6,65 4,51 3,21 2,37 1,82 1,45 1,18 0,97 0,82

2,86 SGU L/150 20,68 10,79 5,82 3,08 1,79 1,13 0,76 0,53 0,39 0,29 0,22
3,06 SGU L/200 20,68 10,09 4,48 2,31 1,34 0,84 0,57 0,40 0,29 0,22 0,17

 SGU L/300 20,68 7,00 2,99 1,54 0,89 0,56 0,38 0,27 0,19 0,15 0,11
 SGN 22,86 11,88 7,31 4,95 3,50 2,59 1,99 1,58 1,28 1,06 0,89

3,13 SGU L/150 22,86 11,88 6,36 3,30 1,91 1,21 0,81 0,57 0,42 0,31 0,24
3,28 SGU L/200 22,86 11,03 4,80 2,47 1,44 0,91 0,61 0,43 0,31 0,23 0,18

SGU L/300 22,86 7,50 3,20 1,65 0,96 0,60 0,40 0,28 0,21 0,16 0,12
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Abrutto Hmotnost Jx min/max
[mm] [cm2] [kg/m2] [cm4] 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00

SGN 12,67 5,66 3,19 2,04 1,42 1,04 0,80 0,63 0,51 0,42 0,36
1,82 SGU L/150 12,67 4,58 2,02 1,06 0,63 0,40 0,27 0,19 0,14 0,11 0,08
2,14 SGU L/200 11,15 3,57 1,56 0,82 0,48 0,31 0,21 0,15 0,11 0,08 0,06

 SGU L/300 7,88 2,48 1,08 0,56 0,33 0,21 0,14 0,10 0,07 0,06 0,04
 SGN 21,54 9,63 5,42 3,47 2,41 1,77 1,36 1,07 0,87 0,72 0,60

2,86 SGU L/150 21,54 7,23 3,16 1,63 0,95 0,60 0,40 0,28 0,21 0,15 0,12
3,06 SGU L/200 17,67 5,57 2,38 1,22 0,71 0,45 0,30 0,21 0,15 0,12 0,09

 SGU L/300 12,30 3,74 1,59 0,82 0,47 0,30 0,20 0,14 0,10 0,08 0,06
 SGN 23,99 10,72 6,04 3,87 2,69 1,97 1,51 1,20 0,97 0,80 0,67

3,13 SGU L/150 23,99 7,91 3,41 1,75 1,01 0,64 0,43 0,30 0,22 0,17 0,13
3,28 SGU L/200 19,35 6,01 2,55 1,31 0,76 0,48 0,32 0,23 0,16 0,12 0,10

SGU L/300 13,23 4,01 1,70 0,87 0,51 0,32 0,21 0,15 0,11 0,08 0,06

Abrutto Hmotnost Jx min/max
[mm] [cm2] [kg/m2] [cm4] 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00

SGN 9,82 5,33 3,36 2,29 1,66 1,23 0,95 0,75 0,61 0,51 0,43
1,82 SGU L/150 9,82 5,33 3,36 2,29 1,50 0,97 0,66 0,47 0,35 0,26 0,20
2,14 SGU L/200 9,82 5,33 3,36 1,97 1,18 0,75 0,51 0,36 0,26 0,20 0,15

 SGU L/300 9,82 5,33 2,60 1,38 0,81 0,51 0,34 0,24 0,18 0,13 0,10
 SGN 17,20 8,90 5,45 3,68 2,58 1,90 1,46 1,16 0,94 0,78 0,66

2,86 SGU L/150 17,20 8,90 5,45 3,68 2,27 1,43 0,96 0,68 0,49 0,37 0,29
3,06 SGU L/200 17,20 8,90 5,45 2,93 1,70 1,07 0,72 0,51 0,37 0,28 0,21

 SGU L/300 17,20 8,87 3,79 1,95 1,13 0,72 0,48 0,34 0,25 0,19 0,14
 SGN 18,99 9,79 5,99 4,01 2,81 2,07 1,59 1,26 1,03 0,85 0,72

3,13 SGU L/150 18,99 9,79 5,99 4,01 2,43 1,53 1,03 0,72 0,53 0,40 0,31
3,28 SGU L/200 18,99 9,79 5,99 3,14 1,82 1,15 0,77 0,54 0,40 0,30 0,23

SGU L/300 18,99 9,51 4,06 2,09 1,22 0,77 0,51 0,36 0,26 0,20 0,15

Abrutto Hmotnost Jx min/max
[mm] [cm2] [kg/m2] [cm4] 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00

SGN 11,74 6,40 4,09 2,80 2,04 1,53 1,18 0,94 0,76 0,63 0,53
1,82 SGU L/150 11,74 6,40 3,70 2,00 1,19 0,76 0,52 0,37 0,27 0,21 0,16
2,14 SGU L/200 11,74 6,40 2,92 1,55 0,92 0,59 0,40 0,28 0,21 0,16 0,12

 SGU L/300 11,74 4,58 2,03 1,07 0,63 0,40 0,27 0,19 0,14 0,10 0,08
 SGN 20,68 10,79 6,65 4,51 3,21 2,37 1,82 1,45 1,18 0,97 0,82

2,86 SGU L/150 20,68 10,79 5,82 3,08 1,79 1,13 0,76 0,53 0,39 0,29 0,22
3,06 SGU L/200 20,68 10,09 4,48 2,31 1,34 0,84 0,57 0,40 0,29 0,22 0,17

 SGU L/300 20,68 7,00 2,99 1,54 0,89 0,56 0,38 0,27 0,19 0,15 0,11
 SGN 22,86 11,88 7,31 4,95 3,50 2,59 1,99 1,58 1,28 1,06 0,89

3,13 SGU L/150 22,86 11,88 6,36 3,30 1,91 1,21 0,81 0,57 0,42 0,31 0,24
3,28 SGU L/200 22,86 11,03 4,80 2,47 1,44 0,91 0,61 0,43 0,31 0,23 0,18

SGU L/300 22,86 7,50 3,20 1,65 0,96 0,60 0,40 0,28 0,21 0,16 0,12
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Abrutto Hmotnost Jx min/max
[mm] [cm2] [kg/m2] [cm4] 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00

SGN 12,67 5,66 3,19 2,04 1,42 1,04 0,80 0,63 0,51 0,42 0,36
1,82 SGU L/150 12,67 4,58 2,02 1,06 0,63 0,40 0,27 0,19 0,14 0,11 0,08
2,14 SGU L/200 11,15 3,57 1,56 0,82 0,48 0,31 0,21 0,15 0,11 0,08 0,06

 SGU L/300 7,88 2,48 1,08 0,56 0,33 0,21 0,14 0,10 0,07 0,06 0,04
 SGN 21,54 9,63 5,42 3,47 2,41 1,77 1,36 1,07 0,87 0,72 0,60

2,86 SGU L/150 21,54 7,23 3,16 1,63 0,95 0,60 0,40 0,28 0,21 0,15 0,12
3,06 SGU L/200 17,67 5,57 2,38 1,22 0,71 0,45 0,30 0,21 0,15 0,12 0,09

 SGU L/300 12,30 3,74 1,59 0,82 0,47 0,30 0,20 0,14 0,10 0,08 0,06
 SGN 23,99 10,72 6,04 3,87 2,69 1,97 1,51 1,20 0,97 0,80 0,67

3,13 SGU L/150 23,99 7,91 3,41 1,75 1,01 0,64 0,43 0,30 0,22 0,17 0,13
3,28 SGU L/200 19,35 6,01 2,55 1,31 0,76 0,48 0,32 0,23 0,16 0,12 0,10

SGU L/300 13,23 4,01 1,70 0,87 0,51 0,32 0,21 0,15 0,11 0,08 0,06

Abrutto Hmotnost Jx min/max
[mm] [cm2] [kg/m2] [cm4] 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00

SGN 9,82 5,33 3,36 2,29 1,66 1,23 0,95 0,75 0,61 0,51 0,43
1,82 SGU L/150 9,82 5,33 3,36 2,29 1,50 0,97 0,66 0,47 0,35 0,26 0,20
2,14 SGU L/200 9,82 5,33 3,36 1,97 1,18 0,75 0,51 0,36 0,26 0,20 0,15

 SGU L/300 9,82 5,33 2,60 1,38 0,81 0,51 0,34 0,24 0,18 0,13 0,10
 SGN 17,20 8,90 5,45 3,68 2,58 1,90 1,46 1,16 0,94 0,78 0,66

2,86 SGU L/150 17,20 8,90 5,45 3,68 2,27 1,43 0,96 0,68 0,49 0,37 0,29
3,06 SGU L/200 17,20 8,90 5,45 2,93 1,70 1,07 0,72 0,51 0,37 0,28 0,21

 SGU L/300 17,20 8,87 3,79 1,95 1,13 0,72 0,48 0,34 0,25 0,19 0,14
 SGN 18,99 9,79 5,99 4,01 2,81 2,07 1,59 1,26 1,03 0,85 0,72

3,13 SGU L/150 18,99 9,79 5,99 4,01 2,43 1,53 1,03 0,72 0,53 0,40 0,31
3,28 SGU L/200 18,99 9,79 5,99 3,14 1,82 1,15 0,77 0,54 0,40 0,30 0,23

SGU L/300 18,99 9,51 4,06 2,09 1,22 0,77 0,51 0,36 0,26 0,20 0,15

Abrutto Hmotnost Jx min/max
[mm] [cm2] [kg/m2] [cm4] 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00

SGN 11,74 6,40 4,09 2,80 2,04 1,53 1,18 0,94 0,76 0,63 0,53
1,82 SGU L/150 11,74 6,40 3,70 2,00 1,19 0,76 0,52 0,37 0,27 0,21 0,16
2,14 SGU L/200 11,74 6,40 2,92 1,55 0,92 0,59 0,40 0,28 0,21 0,16 0,12

 SGU L/300 11,74 4,58 2,03 1,07 0,63 0,40 0,27 0,19 0,14 0,10 0,08
 SGN 20,68 10,79 6,65 4,51 3,21 2,37 1,82 1,45 1,18 0,97 0,82

2,86 SGU L/150 20,68 10,79 5,82 3,08 1,79 1,13 0,76 0,53 0,39 0,29 0,22
3,06 SGU L/200 20,68 10,09 4,48 2,31 1,34 0,84 0,57 0,40 0,29 0,22 0,17

 SGU L/300 20,68 7,00 2,99 1,54 0,89 0,56 0,38 0,27 0,19 0,15 0,11
 SGN 22,86 11,88 7,31 4,95 3,50 2,59 1,99 1,58 1,28 1,06 0,89

3,13 SGU L/150 22,86 11,88 6,36 3,30 1,91 1,21 0,81 0,57 0,42 0,31 0,24
3,28 SGU L/200 22,86 11,03 4,80 2,47 1,44 0,91 0,61 0,43 0,31 0,23 0,18

SGU L/300 22,86 7,50 3,20 1,65 0,96 0,60 0,40 0,28 0,21 0,16 0,12
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Abrutto Hmotnost Jx min/max
[mm] [cm2] [kg/m2] [cm4] 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00

SGN 11,41 5,10 2,87 1,84 1,28 0,94 0,72 0,57 0,46 0,38 0,32
1,83 SGU L/150 11,41 4,58 2,02 1,06 0,63 0,40 0,27 0,19 0,14 0,11 0,08
2,17 SGU L/200 11,15 3,57 1,56 0,82 0,48 0,31 0,21 0,15 0,11 0,08 0,06

 SGU L/300 7,88 2,48 1,08 0,56 0,33 0,21 0,14 0,10 0,07 0,06 0,04
 SGN 19,37 8,65 4,88 3,12 2,17 1,59 1,22 0,97 0,78 0,65 0,54

2,88 SGU L/150 19,37 7,23 3,16 1,63 0,95 0,60 0,40 0,28 0,21 0,15 0,12
3,06 SGU L/200 17,67 5,57 2,38 1,22 0,71 0,45 0,30 0,21 0,15 0,12 0,09

 SGU L/300 12,30 3,74 1,59 0,82 0,47 0,30 0,20 0,14 0,10 0,08 0,06
 SGN 21,55 9,63 5,42 3,47 2,41 1,77 1,36 1,07 0,87 0,72 0,60

3,15 SGU L/150 21,55 7,91 3,41 1,75 1,01 0,64 0,43 0,30 0,22 0,17 0,13
3,28 SGU L/200 19,35 6,01 2,55 1,31 0,76 0,48 0,32 0,23 0,16 0,12 0,10

SGU L/300 13,23 4,01 1,70 0,87 0,51 0,32 0,21 0,15 0,11 0,08 0,06

Abrutto Hmotnost Jx min/max
[mm] [cm2] [kg/m2] [cm4] 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00

SGN 9,15 4,91 3,03 2,06 1,48 1,09 0,84 0,67 0,54 0,45 0,38
1,83 SGU L/150 9,15 4,91 3,03 2,06 1,48 0,97 0,66 0,47 0,35 0,26 0,20
2,17 SGU L/200 9,15 4,91 3,03 1,97 1,18 0,75 0,51 0,36 0,26 0,20 0,15

 SGU L/300 9,15 4,91 2,60 1,38 0,81 0,51 0,34 0,24 0,18 0,13 0,10
 SGN 15,48 7,96 4,87 3,24 2,27 1,68 1,29 1,02 0,83 0,69 0,58

2,88 SGU L/150 15,48 7,96 4,87 3,24 2,27 1,43 0,96 0,68 0,49 0,37 0,29
3,06 SGU L/200 15,48 7,96 4,87 2,93 1,70 1,07 0,72 0,51 0,37 0,28 0,21

 SGU L/300 15,48 7,96 3,79 1,95 1,13 0,72 0,48 0,34 0,25 0,19 0,14
 SGN 17,07 8,75 5,33 3,53 2,47 1,82 1,40 1,11 0,90 0,75 0,63

3,15 SGU L/150 17,07 8,75 5,33 3,53 2,43 1,53 1,03 0,72 0,53 0,40 0,31
3,28 SGU L/200 17,07 8,75 5,33 3,14 1,82 1,15 0,77 0,54 0,40 0,30 0,23

SGU L/300 17,07 8,75 4,06 2,09 1,22 0,77 0,51 0,36 0,26 0,20 0,15

Abrutto Hmotnost Jx min/max
[mm] [cm2] [kg/m2] [cm4] 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00

SGN 10,94 5,95 3,69 2,52 1,83 1,36 1,05 0,83 0,68 0,56 0,47
1,83 SGU L/150 10,94 5,95 3,69 2,00 1,19 0,76 0,52 0,37 0,27 0,21 0,16
2,17 SGU L/200 10,94 5,95 2,92 1,55 0,92 0,59 0,40 0,28 0,21 0,16 0,12

 SGU L/300 10,94 4,58 2,03 1,07 0,63 0,40 0,27 0,19 0,14 0,10 0,08
 SGN 18,63 9,66 5,94 4,02 2,83 2,09 1,61 1,28 1,04 0,86 0,72

2,88 SGU L/150 18,63 9,66 5,82 3,08 1,79 1,13 0,76 0,53 0,39 0,29 0,22
3,06 SGU L/200 18,63 9,66 4,48 2,31 1,34 0,84 0,57 0,40 0,29 0,22 0,17

 SGU L/300 18,63 7,00 2,99 1,54 0,89 0,56 0,38 0,27 0,19 0,15 0,11
 SGN 20,58 10,63 6,51 4,40 3,08 2,27 1,75 1,39 1,13 0,93 0,79

3,15 SGU L/150 20,58 10,63 6,36 3,30 1,91 1,21 0,81 0,57 0,42 0,31 0,24
3,28 SGU L/200 20,58 10,63 4,80 2,47 1,44 0,91 0,61 0,43 0,31 0,23 0,18

SGU L/300 20,58 7,50 3,20 1,65 0,96 0,60 0,40 0,28 0,21 0,16 0,12
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Abrutto Hmotnost Jx min/max
[mm] [cm2] [kg/m2] [cm4] 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00

SGN 12,34 5,53 3,12 2,00 1,39 1,02 0,78 0,62 0,50 0,41 0,35
1,99 SGU L/150 12,34 4,97 2,19 1,14 0,67 0,42 0,29 0,20 0,15 0,11 0,08
2,18 SGU L/200 12,00 3,87 1,67 0,87 0,51 0,32 0,21 0,15 0,11 0,08 0,06

 SGU L/300 8,55 2,64 1,14 0,58 0,34 0,21 0,14 0,10 0,07 0,06 0,04
 SGN 18,83 8,39 4,73 3,03 2,11 1,55 1,18 0,94 0,76 0,63 0,53

3,02 SGU L/150 18,83 7,52 3,19 1,64 0,95 0,60 0,40 0,28 0,21 0,15 0,12
3,06 SGU L/200 18,60 5,64 2,39 1,23 0,71 0,45 0,30 0,21 0,15 0,12 0,09

 SGU L/300 12,51 3,76 1,59 0,82 0,47 0,30 0,20 0,14 0,10 0,08 0,06
 SGN 20,46 9,12 5,14 3,28 2,28 1,68 1,28 1,02 0,82 0,68 0,57

3,24 SGU L/150 20,46 8,06 3,42 1,75 1,02 0,64 0,43 0,30 0,22 0,17 0,13
3,28 SGU L/200 20,11 6,04 2,56 1,31 0,76 0,48 0,32 0,23 0,16 0,12 0,10

SGU L/300 13,41 4,03 1,71 0,88 0,51 0,32 0,21 0,15 0,11 0,08 0,06

Abrutto Hmotnost Jx min/max
[mm] [cm2] [kg/m2] [cm4] 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00

SGN 6,72 3,86 2,39 1,59 1,11 0,83 0,64 0,51 0,41 0,34 0,29
1,99 SGU L/150 6,72 3,86 2,39 1,59 1,11 0,83 0,64 0,48 0,35 0,26 0,20
2,18 SGU L/200 6,72 3,86 2,39 1,59 1,11 0,77 0,52 0,36 0,26 0,20 0,15

 SGU L/300 6,72 3,86 2,39 1,40 0,81 0,51 0,34 0,24 0,18 0,13 0,10
 SGN 10,82 6,69 4,12 2,69 1,89 1,40 1,08 0,86 0,70 0,58 0,49

3,02 SGU L/150 10,82 6,69 4,12 2,69 1,89 1,40 0,96 0,68 0,49 0,37 0,29
3,06 SGU L/200 10,82 6,69 4,12 2,69 1,71 1,08 0,72 0,51 0,37 0,28 0,21

 SGU L/300 10,82 6,69 3,81 1,96 1,14 0,72 0,48 0,34 0,25 0,19 0,14
 SGN 11,86 7,47 4,59 2,99 2,10 1,56 1,20 0,95 0,77 0,64 0,54

3,24 SGU L/150 11,86 7,47 4,59 2,99 2,10 1,54 1,03 0,72 0,53 0,40 0,31
3,28 SGU L/200 11,86 7,47 4,59 2,99 1,83 1,15 0,77 0,54 0,40 0,30 0,23

SGU L/300 11,86 7,47 4,09 2,10 1,22 0,77 0,52 0,36 0,26 0,20 0,15

Abrutto Hmotnost Jx min/max
[mm] [cm2] [kg/m2] [cm4] 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00

SGN 7,84 4,68 2,91 1,97 1,39 1,03 0,79 0,63 0,51 0,43 0,36
1,99 SGU L/150 7,84 4,68 2,91 1,97 1,24 0,79 0,53 0,38 0,28 0,21 0,16
2,18 SGU L/200 7,84 4,68 2,91 1,61 0,95 0,60 0,41 0,28 0,21 0,16 0,12

 SGU L/300 7,84 4,68 2,11 1,10 0,64 0,40 0,27 0,19 0,14 0,10 0,08
 SGN 12,63 8,12 5,03 3,35 2,36 1,75 1,35 1,07 0,87 0,72 0,61

3,02 SGU L/150 12,63 8,12 5,03 3,09 1,79 1,13 0,76 0,53 0,39 0,29 0,22
3,06 SGU L/200 12,63 8,12 4,51 2,31 1,34 0,85 0,57 0,40 0,29 0,22 0,17

 SGU L/300 12,63 7,06 3,00 1,54 0,89 0,56 0,38 0,27 0,19 0,15 0,11
 SGN 13,82 9,07 5,61 3,72 2,62 1,94 1,50 1,19 0,97 0,80 0,68

3,24 SGU L/150 13,82 9,07 5,61 3,31 1,92 1,21 0,81 0,57 0,42 0,31 0,24
3,28 SGU L/200 13,82 9,07 4,83 2,48 1,44 0,91 0,61 0,43 0,31 0,23 0,18

SGU L/300 13,82 7,57 3,22 1,65 0,96 0,60 0,41 0,28 0,21 0,16 0,12
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Abrutto Hmotnost Jx min/max
[mm] [cm2] [kg/m2] [cm4] 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00

SGN 12,34 5,53 3,12 2,00 1,39 1,02 0,78 0,62 0,50 0,41 0,35
1,99 SGU L/150 12,34 4,97 2,19 1,14 0,67 0,42 0,29 0,20 0,15 0,11 0,08
2,18 SGU L/200 12,00 3,87 1,67 0,87 0,51 0,32 0,21 0,15 0,11 0,08 0,06

 SGU L/300 8,55 2,64 1,14 0,58 0,34 0,21 0,14 0,10 0,07 0,06 0,04
 SGN 18,83 8,39 4,73 3,03 2,11 1,55 1,18 0,94 0,76 0,63 0,53

3,02 SGU L/150 18,83 7,52 3,19 1,64 0,95 0,60 0,40 0,28 0,21 0,15 0,12
3,06 SGU L/200 18,60 5,64 2,39 1,23 0,71 0,45 0,30 0,21 0,15 0,12 0,09

 SGU L/300 12,51 3,76 1,59 0,82 0,47 0,30 0,20 0,14 0,10 0,08 0,06
 SGN 20,46 9,12 5,14 3,28 2,28 1,68 1,28 1,02 0,82 0,68 0,57

3,24 SGU L/150 20,46 8,06 3,42 1,75 1,02 0,64 0,43 0,30 0,22 0,17 0,13
3,28 SGU L/200 20,11 6,04 2,56 1,31 0,76 0,48 0,32 0,23 0,16 0,12 0,10

SGU L/300 13,41 4,03 1,71 0,88 0,51 0,32 0,21 0,15 0,11 0,08 0,06

Abrutto Hmotnost Jx min/max
[mm] [cm2] [kg/m2] [cm4] 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00

SGN 6,72 3,86 2,39 1,59 1,11 0,83 0,64 0,51 0,41 0,34 0,29
1,99 SGU L/150 6,72 3,86 2,39 1,59 1,11 0,83 0,64 0,48 0,35 0,26 0,20
2,18 SGU L/200 6,72 3,86 2,39 1,59 1,11 0,77 0,52 0,36 0,26 0,20 0,15

 SGU L/300 6,72 3,86 2,39 1,40 0,81 0,51 0,34 0,24 0,18 0,13 0,10
 SGN 10,82 6,69 4,12 2,69 1,89 1,40 1,08 0,86 0,70 0,58 0,49

3,02 SGU L/150 10,82 6,69 4,12 2,69 1,89 1,40 0,96 0,68 0,49 0,37 0,29
3,06 SGU L/200 10,82 6,69 4,12 2,69 1,71 1,08 0,72 0,51 0,37 0,28 0,21

 SGU L/300 10,82 6,69 3,81 1,96 1,14 0,72 0,48 0,34 0,25 0,19 0,14
 SGN 11,86 7,47 4,59 2,99 2,10 1,56 1,20 0,95 0,77 0,64 0,54

3,24 SGU L/150 11,86 7,47 4,59 2,99 2,10 1,54 1,03 0,72 0,53 0,40 0,31
3,28 SGU L/200 11,86 7,47 4,59 2,99 1,83 1,15 0,77 0,54 0,40 0,30 0,23

SGU L/300 11,86 7,47 4,09 2,10 1,22 0,77 0,52 0,36 0,26 0,20 0,15

Abrutto Hmotnost Jx min/max
[mm] [cm2] [kg/m2] [cm4] 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00

SGN 7,84 4,68 2,91 1,97 1,39 1,03 0,79 0,63 0,51 0,43 0,36
1,99 SGU L/150 7,84 4,68 2,91 1,97 1,24 0,79 0,53 0,38 0,28 0,21 0,16
2,18 SGU L/200 7,84 4,68 2,91 1,61 0,95 0,60 0,41 0,28 0,21 0,16 0,12

 SGU L/300 7,84 4,68 2,11 1,10 0,64 0,40 0,27 0,19 0,14 0,10 0,08
 SGN 12,63 8,12 5,03 3,35 2,36 1,75 1,35 1,07 0,87 0,72 0,61

3,02 SGU L/150 12,63 8,12 5,03 3,09 1,79 1,13 0,76 0,53 0,39 0,29 0,22
3,06 SGU L/200 12,63 8,12 4,51 2,31 1,34 0,85 0,57 0,40 0,29 0,22 0,17

 SGU L/300 12,63 7,06 3,00 1,54 0,89 0,56 0,38 0,27 0,19 0,15 0,11
 SGN 13,82 9,07 5,61 3,72 2,62 1,94 1,50 1,19 0,97 0,80 0,68

3,24 SGU L/150 13,82 9,07 5,61 3,31 1,92 1,21 0,81 0,57 0,42 0,31 0,24
3,28 SGU L/200 13,82 9,07 4,83 2,48 1,44 0,91 0,61 0,43 0,31 0,23 0,18

SGU L/300 13,82 7,57 3,22 1,65 0,96 0,60 0,41 0,28 0,21 0,16 0,12
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Abrutto Hmotnost Jx min/max
[mm] [cm2] [kg/m2] [cm4] 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00

SGN 12,34 5,53 3,12 2,00 1,39 1,02 0,78 0,62 0,50 0,41 0,35
1,99 SGU L/150 12,34 4,97 2,19 1,14 0,67 0,42 0,29 0,20 0,15 0,11 0,08
2,18 SGU L/200 12,00 3,87 1,67 0,87 0,51 0,32 0,21 0,15 0,11 0,08 0,06

 SGU L/300 8,55 2,64 1,14 0,58 0,34 0,21 0,14 0,10 0,07 0,06 0,04
 SGN 18,83 8,39 4,73 3,03 2,11 1,55 1,18 0,94 0,76 0,63 0,53

3,02 SGU L/150 18,83 7,52 3,19 1,64 0,95 0,60 0,40 0,28 0,21 0,15 0,12
3,06 SGU L/200 18,60 5,64 2,39 1,23 0,71 0,45 0,30 0,21 0,15 0,12 0,09

 SGU L/300 12,51 3,76 1,59 0,82 0,47 0,30 0,20 0,14 0,10 0,08 0,06
 SGN 20,46 9,12 5,14 3,28 2,28 1,68 1,28 1,02 0,82 0,68 0,57

3,24 SGU L/150 20,46 8,06 3,42 1,75 1,02 0,64 0,43 0,30 0,22 0,17 0,13
3,28 SGU L/200 20,11 6,04 2,56 1,31 0,76 0,48 0,32 0,23 0,16 0,12 0,10

SGU L/300 13,41 4,03 1,71 0,88 0,51 0,32 0,21 0,15 0,11 0,08 0,06

Abrutto Hmotnost Jx min/max
[mm] [cm2] [kg/m2] [cm4] 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00

SGN 6,72 3,86 2,39 1,59 1,11 0,83 0,64 0,51 0,41 0,34 0,29
1,99 SGU L/150 6,72 3,86 2,39 1,59 1,11 0,83 0,64 0,48 0,35 0,26 0,20
2,18 SGU L/200 6,72 3,86 2,39 1,59 1,11 0,77 0,52 0,36 0,26 0,20 0,15

 SGU L/300 6,72 3,86 2,39 1,40 0,81 0,51 0,34 0,24 0,18 0,13 0,10
 SGN 10,82 6,69 4,12 2,69 1,89 1,40 1,08 0,86 0,70 0,58 0,49

3,02 SGU L/150 10,82 6,69 4,12 2,69 1,89 1,40 0,96 0,68 0,49 0,37 0,29
3,06 SGU L/200 10,82 6,69 4,12 2,69 1,71 1,08 0,72 0,51 0,37 0,28 0,21

 SGU L/300 10,82 6,69 3,81 1,96 1,14 0,72 0,48 0,34 0,25 0,19 0,14
 SGN 11,86 7,47 4,59 2,99 2,10 1,56 1,20 0,95 0,77 0,64 0,54

3,24 SGU L/150 11,86 7,47 4,59 2,99 2,10 1,54 1,03 0,72 0,53 0,40 0,31
3,28 SGU L/200 11,86 7,47 4,59 2,99 1,83 1,15 0,77 0,54 0,40 0,30 0,23

SGU L/300 11,86 7,47 4,09 2,10 1,22 0,77 0,52 0,36 0,26 0,20 0,15

Abrutto Hmotnost Jx min/max
[mm] [cm2] [kg/m2] [cm4] 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00

SGN 7,84 4,68 2,91 1,97 1,39 1,03 0,79 0,63 0,51 0,43 0,36
1,99 SGU L/150 7,84 4,68 2,91 1,97 1,24 0,79 0,53 0,38 0,28 0,21 0,16
2,18 SGU L/200 7,84 4,68 2,91 1,61 0,95 0,60 0,41 0,28 0,21 0,16 0,12

 SGU L/300 7,84 4,68 2,11 1,10 0,64 0,40 0,27 0,19 0,14 0,10 0,08
 SGN 12,63 8,12 5,03 3,35 2,36 1,75 1,35 1,07 0,87 0,72 0,61

3,02 SGU L/150 12,63 8,12 5,03 3,09 1,79 1,13 0,76 0,53 0,39 0,29 0,22
3,06 SGU L/200 12,63 8,12 4,51 2,31 1,34 0,85 0,57 0,40 0,29 0,22 0,17

 SGU L/300 12,63 7,06 3,00 1,54 0,89 0,56 0,38 0,27 0,19 0,15 0,11
 SGN 13,82 9,07 5,61 3,72 2,62 1,94 1,50 1,19 0,97 0,80 0,68

3,24 SGU L/150 13,82 9,07 5,61 3,31 1,92 1,21 0,81 0,57 0,42 0,31 0,24
3,28 SGU L/200 13,82 9,07 4,83 2,48 1,44 0,91 0,61 0,43 0,31 0,23 0,18

SGU L/300 13,82 7,57 3,22 1,65 0,96 0,60 0,41 0,28 0,21 0,16 0,12
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Abrutto Hmotnost Jx min/max
[mm] [cm2] [kg/m2] [cm4] 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00

SGN 13,06 6,12 3,45 2,21 1,53 1,13 0,86 0,68 0,55 0,46 0,38
1,99 SGU L/150 13,06 4,97 2,19 1,14 0,67 0,42 0,29 0,20 0,15 0,11 0,08
2,18 SGU L/200 12,00 3,87 1,67 0,87 0,51 0,32 0,21 0,15 0,11 0,08 0,06

 SGU L/300 8,55 2,64 1,14 0,58 0,34 0,21 0,14 0,10 0,07 0,06 0,04
 SGN 21,02 9,36 5,28 3,38 2,35 1,73 1,32 1,04 0,85 0,70 0,59

3,01 SGU L/150 21,02 7,52 3,19 1,64 0,95 0,60 0,40 0,28 0,21 0,15 0,12
3,06 SGU L/200 18,60 5,64 2,39 1,23 0,71 0,45 0,30 0,21 0,15 0,12 0,09

 SGU L/300 12,51 3,76 1,59 0,82 0,47 0,30 0,20 0,14 0,10 0,08 0,06
 SGN 22,78 10,18 5,74 3,68 2,55 1,88 1,43 1,13 0,92 0,76 0,64

3,24 SGU L/150 22,78 8,06 3,42 1,75 1,02 0,64 0,43 0,30 0,22 0,17 0,13
3,28 SGU L/200 20,11 6,04 2,56 1,31 0,76 0,48 0,32 0,23 0,16 0,12 0,10

SGU L/300 13,41 4,03 1,71 0,88 0,51 0,32 0,21 0,15 0,11 0,08 0,06

Abrutto Hmotnost Jx min/max
[mm] [cm2] [kg/m2] [cm4] 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00

SGN 7,36 4,18 2,59 1,73 1,22 0,90 0,70 0,55 0,45 0,37 0,31
1,99 SGU L/150 7,36 4,18 2,59 1,73 1,22 0,90 0,68 0,48 0,35 0,26 0,20
2,18 SGU L/200 7,36 4,18 2,59 1,73 1,20 0,77 0,52 0,36 0,26 0,20 0,15

 SGU L/300 7,36 4,18 2,59 1,40 0,81 0,51 0,34 0,24 0,18 0,13 0,10
 SGN 11,89 7,26 4,48 2,95 2,07 1,53 1,18 0,94 0,76 0,63 0,53

3,01 SGU L/150 11,89 7,26 4,48 2,95 2,07 1,43 0,96 0,68 0,49 0,37 0,29
3,06 SGU L/200 11,89 7,26 4,48 2,94 1,71 1,08 0,72 0,51 0,37 0,28 0,21

 SGU L/300 11,89 7,26 3,81 1,96 1,14 0,72 0,48 0,34 0,25 0,19 0,14
 SGN 13,09 8,11 5,00 3,28 2,30 1,71 1,31 1,04 0,85 0,70 0,59

3,24 SGU L/150 13,09 8,11 5,00 3,28 2,30 1,54 1,03 0,72 0,53 0,40 0,31
3,28 SGU L/200 13,09 8,11 5,00 3,15 1,83 1,15 0,77 0,54 0,40 0,30 0,23

SGU L/300 13,09 8,11 4,09 2,10 1,22 0,77 0,52 0,36 0,26 0,20 0,15

Abrutto Hmotnost Jx min/max
[mm] [cm2] [kg/m2] [cm4] 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00

SGN 8,59 5,07 3,16 2,16 1,52 1,13 0,87 0,69 0,56 0,46 0,39
1,99 SGU L/150 8,59 5,07 3,16 2,10 1,24 0,79 0,53 0,38 0,28 0,21 0,16
2,18 SGU L/200 8,59 5,07 3,06 1,61 0,95 0,60 0,41 0,28 0,21 0,16 0,12

 SGU L/300 8,59 4,79 2,11 1,10 0,64 0,40 0,27 0,19 0,14 0,10 0,08
 SGN 13,88 8,81 5,46 3,67 2,58 1,91 1,47 1,17 0,95 0,79 0,67

3,01 SGU L/150 13,88 8,81 5,46 3,09 1,79 1,13 0,76 0,53 0,39 0,29 0,22
3,06 SGU L/200 13,88 8,81 4,51 2,31 1,34 0,85 0,57 0,40 0,29 0,22 0,17

 SGU L/300 13,88 7,06 3,00 1,54 0,89 0,56 0,38 0,27 0,19 0,15 0,11
 SGN 15,27 9,84 6,10 4,08 2,87 2,13 1,64 1,30 1,06 0,88 0,74

3,24 SGU L/150 15,27 9,84 6,10 3,31 1,92 1,21 0,81 0,57 0,42 0,31 0,24
3,28 SGU L/200 15,27 9,84 4,83 2,48 1,44 0,91 0,61 0,43 0,31 0,23 0,18

SGU L/300 15,27 7,57 3,22 1,65 0,96 0,60 0,41 0,28 0,21 0,16 0,12

5,34 4,19

7,47 5,87

0,75

T-18 PLUS FASÁDA

0,75

0,70

0,75

T-18 PLUS FASÁDA

8,00 6,28

8,00 6,28

7,47 5,87

S 280 GD

0,50

0,70

7,47 5,87

8,00

0,50

6,28

5,34 4,19

0,70

S 280 GD

T-18 PLUS FASÁDA

0,50

S 280 GD

5,34 4,19

R. Garncarek, K. Kociatkiewicz
KOTEX



NIT
ww

BLACHOTRAPEZ

Abrutto Hmotnost Jx min/max
[mm] [cm2] [kg/m2] [cm4] 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00

SGN 13,97 6,91 3,89 2,49 1,73 1,27 0,98 0,77 0,62 0,52 0,43
1,98 SGU L/150 13,97 4,97 2,19 1,14 0,67 0,42 0,29 0,20 0,15 0,11 0,08
2,18 SGU L/200 12,00 3,87 1,67 0,87 0,51 0,32 0,21 0,15 0,11 0,08 0,06

 SGU L/300 8,55 2,64 1,14 0,58 0,34 0,21 0,14 0,10 0,07 0,06 0,04
 SGN 23,76 10,61 5,98 3,83 2,66 1,95 1,50 1,18 0,96 0,79 0,67

2,82 SGU L/150 23,69 7,52 3,19 1,64 0,95 0,60 0,40 0,28 0,21 0,15 0,12
3,06 SGU L/200 18,60 5,64 2,39 1,23 0,71 0,45 0,30 0,21 0,15 0,12 0,09

 SGU L/300 12,51 3,76 1,59 0,82 0,47 0,30 0,20 0,14 0,10 0,08 0,06
 SGN 25,93 11,57 6,52 4,18 2,90 2,13 1,63 1,29 1,05 0,86 0,73

3,24 SGU L/150 25,93 8,06 3,42 1,75 1,02 0,64 0,43 0,30 0,22 0,17 0,13
3,28 SGU L/200 20,11 6,04 2,56 1,31 0,76 0,48 0,32 0,23 0,16 0,12 0,10

SGU L/300 13,41 4,03 1,71 0,88 0,51 0,32 0,21 0,15 0,11 0,08 0,06

Abrutto Hmotnost Jx min/max
[mm] [cm2] [kg/m2] [cm4] 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00

SGN 8,19 4,59 2,85 1,92 1,35 1,00 0,77 0,61 0,50 0,41 0,35
1,98 SGU L/150 8,19 4,59 2,85 1,92 1,35 1,00 0,68 0,48 0,35 0,26 0,20
2,18 SGU L/200 8,19 4,59 2,85 1,92 1,20 0,77 0,52 0,36 0,26 0,20 0,15

 SGU L/300 8,19 4,59 2,67 1,40 0,81 0,51 0,34 0,24 0,18 0,13 0,10
 SGN 13,27 7,99 4,94 3,27 2,30 1,71 1,31 1,04 0,85 0,70 0,59

2,82 SGU L/150 13,27 7,99 4,94 3,27 2,27 1,43 0,96 0,68 0,49 0,37 0,29
3,06 SGU L/200 13,27 7,99 4,94 2,94 1,71 1,08 0,72 0,51 0,37 0,28 0,21

 SGU L/300 13,27 7,99 3,81 1,96 1,14 0,72 0,48 0,34 0,25 0,19 0,14
 SGN 14,62 8,94 5,52 3,65 2,56 1,90 1,46 1,16 0,94 0,78 0,66

3,24 SGU L/150 14,62 8,94 5,52 3,65 2,44 1,54 1,03 0,72 0,53 0,40 0,31
3,28 SGU L/200 14,62 8,94 5,52 3,15 1,83 1,15 0,77 0,54 0,40 0,30 0,23

SGU L/300 14,62 8,94 4,09 2,10 1,22 0,77 0,52 0,36 0,26 0,20 0,15

Abrutto Hmotnost Jx min/max
[mm] [cm2] [kg/m2] [cm4] 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00

SGN 9,54 5,56 3,47 2,37 1,68 1,25 0,96 0,76 0,62 0,52 0,43
1,98 SGU L/150 9,54 5,56 3,47 2,10 1,24 0,79 0,53 0,38 0,28 0,21 0,16
2,18 SGU L/200 9,54 5,56 3,06 1,61 0,95 0,60 0,41 0,28 0,21 0,16 0,12

 SGU L/300 9,54 4,79 2,11 1,10 0,64 0,40 0,27 0,19 0,14 0,10 0,08
 SGN 15,49 9,68 6,02 4,08 2,87 2,13 1,64 1,30 1,06 0,88 0,74

2,82 SGU L/150 15,49 9,68 5,97 3,09 1,79 1,13 0,76 0,53 0,39 0,29 0,22
3,06 SGU L/200 15,49 9,68 4,51 2,31 1,34 0,85 0,57 0,40 0,29 0,22 0,17

 SGU L/300 15,49 7,06 3,00 1,54 0,89 0,56 0,38 0,27 0,19 0,15 0,11
 SGN 17,06 10,83 6,73 4,54 3,19 2,37 1,82 1,45 1,18 0,98 0,82

3,24 SGU L/150 17,06 10,83 6,44 3,31 1,92 1,21 0,81 0,57 0,42 0,31 0,24
3,28 SGU L/200 17,06 10,83 4,83 2,48 1,44 0,91 0,61 0,43 0,31 0,23 0,18

SGU L/300 17,06 7,57 3,22 1,65 0,96 0,60 0,41 0,28 0,21 0,16 0,12
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Abrutto Hmotnost Jx min/max
[mm] [cm2] [kg/m2] [cm4] 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00

SGN 13,97 6,91 3,89 2,49 1,73 1,27 0,98 0,77 0,62 0,52 0,43
1,98 SGU L/150 13,97 4,97 2,19 1,14 0,67 0,42 0,29 0,20 0,15 0,11 0,08
2,18 SGU L/200 12,00 3,87 1,67 0,87 0,51 0,32 0,21 0,15 0,11 0,08 0,06

 SGU L/300 8,55 2,64 1,14 0,58 0,34 0,21 0,14 0,10 0,07 0,06 0,04
 SGN 23,76 10,61 5,98 3,83 2,66 1,95 1,50 1,18 0,96 0,79 0,67

2,82 SGU L/150 23,69 7,52 3,19 1,64 0,95 0,60 0,40 0,28 0,21 0,15 0,12
3,06 SGU L/200 18,60 5,64 2,39 1,23 0,71 0,45 0,30 0,21 0,15 0,12 0,09

 SGU L/300 12,51 3,76 1,59 0,82 0,47 0,30 0,20 0,14 0,10 0,08 0,06
 SGN 25,93 11,57 6,52 4,18 2,90 2,13 1,63 1,29 1,05 0,86 0,73

3,24 SGU L/150 25,93 8,06 3,42 1,75 1,02 0,64 0,43 0,30 0,22 0,17 0,13
3,28 SGU L/200 20,11 6,04 2,56 1,31 0,76 0,48 0,32 0,23 0,16 0,12 0,10

SGU L/300 13,41 4,03 1,71 0,88 0,51 0,32 0,21 0,15 0,11 0,08 0,06

Abrutto Hmotnost Jx min/max
[mm] [cm2] [kg/m2] [cm4] 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00

SGN 8,19 4,59 2,85 1,92 1,35 1,00 0,77 0,61 0,50 0,41 0,35
1,98 SGU L/150 8,19 4,59 2,85 1,92 1,35 1,00 0,68 0,48 0,35 0,26 0,20
2,18 SGU L/200 8,19 4,59 2,85 1,92 1,20 0,77 0,52 0,36 0,26 0,20 0,15

 SGU L/300 8,19 4,59 2,67 1,40 0,81 0,51 0,34 0,24 0,18 0,13 0,10
 SGN 13,27 7,99 4,94 3,27 2,30 1,71 1,31 1,04 0,85 0,70 0,59

2,82 SGU L/150 13,27 7,99 4,94 3,27 2,27 1,43 0,96 0,68 0,49 0,37 0,29
3,06 SGU L/200 13,27 7,99 4,94 2,94 1,71 1,08 0,72 0,51 0,37 0,28 0,21

 SGU L/300 13,27 7,99 3,81 1,96 1,14 0,72 0,48 0,34 0,25 0,19 0,14
 SGN 14,62 8,94 5,52 3,65 2,56 1,90 1,46 1,16 0,94 0,78 0,66

3,24 SGU L/150 14,62 8,94 5,52 3,65 2,44 1,54 1,03 0,72 0,53 0,40 0,31
3,28 SGU L/200 14,62 8,94 5,52 3,15 1,83 1,15 0,77 0,54 0,40 0,30 0,23

SGU L/300 14,62 8,94 4,09 2,10 1,22 0,77 0,52 0,36 0,26 0,20 0,15

Abrutto Hmotnost Jx min/max
[mm] [cm2] [kg/m2] [cm4] 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00

SGN 9,54 5,56 3,47 2,37 1,68 1,25 0,96 0,76 0,62 0,52 0,43
1,98 SGU L/150 9,54 5,56 3,47 2,10 1,24 0,79 0,53 0,38 0,28 0,21 0,16
2,18 SGU L/200 9,54 5,56 3,06 1,61 0,95 0,60 0,41 0,28 0,21 0,16 0,12

 SGU L/300 9,54 4,79 2,11 1,10 0,64 0,40 0,27 0,19 0,14 0,10 0,08
 SGN 15,49 9,68 6,02 4,08 2,87 2,13 1,64 1,30 1,06 0,88 0,74

2,82 SGU L/150 15,49 9,68 5,97 3,09 1,79 1,13 0,76 0,53 0,39 0,29 0,22
3,06 SGU L/200 15,49 9,68 4,51 2,31 1,34 0,85 0,57 0,40 0,29 0,22 0,17

 SGU L/300 15,49 7,06 3,00 1,54 0,89 0,56 0,38 0,27 0,19 0,15 0,11
 SGN 17,06 10,83 6,73 4,54 3,19 2,37 1,82 1,45 1,18 0,98 0,82

3,24 SGU L/150 17,06 10,83 6,44 3,31 1,92 1,21 0,81 0,57 0,42 0,31 0,24
3,28 SGU L/200 17,06 10,83 4,83 2,48 1,44 0,91 0,61 0,43 0,31 0,23 0,18

SGU L/300 17,06 7,57 3,22 1,65 0,96 0,60 0,41 0,28 0,21 0,16 0,12
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Abrutto Hmotnost Jx min/max
[mm] [cm2] [kg/m2] [cm4] 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00

SGN 13,06 6,12 3,45 2,21 1,53 1,13 0,86 0,68 0,55 0,46 0,38
1,99 SGU L/150 13,06 4,97 2,19 1,14 0,67 0,42 0,29 0,20 0,15 0,11 0,08
2,18 SGU L/200 12,00 3,87 1,67 0,87 0,51 0,32 0,21 0,15 0,11 0,08 0,06

 SGU L/300 8,55 2,64 1,14 0,58 0,34 0,21 0,14 0,10 0,07 0,06 0,04
 SGN 21,02 9,36 5,28 3,38 2,35 1,73 1,32 1,04 0,85 0,70 0,59

3,01 SGU L/150 21,02 7,52 3,19 1,64 0,95 0,60 0,40 0,28 0,21 0,15 0,12
3,06 SGU L/200 18,60 5,64 2,39 1,23 0,71 0,45 0,30 0,21 0,15 0,12 0,09

 SGU L/300 12,51 3,76 1,59 0,82 0,47 0,30 0,20 0,14 0,10 0,08 0,06
 SGN 22,78 10,18 5,74 3,68 2,55 1,88 1,43 1,13 0,92 0,76 0,64

3,24 SGU L/150 22,78 8,06 3,42 1,75 1,02 0,64 0,43 0,30 0,22 0,17 0,13
3,28 SGU L/200 20,11 6,04 2,56 1,31 0,76 0,48 0,32 0,23 0,16 0,12 0,10

SGU L/300 13,41 4,03 1,71 0,88 0,51 0,32 0,21 0,15 0,11 0,08 0,06

Abrutto Hmotnost Jx min/max
[mm] [cm2] [kg/m2] [cm4] 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00

SGN 7,36 4,18 2,59 1,73 1,22 0,90 0,70 0,55 0,45 0,37 0,31
1,99 SGU L/150 7,36 4,18 2,59 1,73 1,22 0,90 0,68 0,48 0,35 0,26 0,20
2,18 SGU L/200 7,36 4,18 2,59 1,73 1,20 0,77 0,52 0,36 0,26 0,20 0,15

 SGU L/300 7,36 4,18 2,59 1,40 0,81 0,51 0,34 0,24 0,18 0,13 0,10
 SGN 11,89 7,26 4,48 2,95 2,07 1,53 1,18 0,94 0,76 0,63 0,53

3,01 SGU L/150 11,89 7,26 4,48 2,95 2,07 1,43 0,96 0,68 0,49 0,37 0,29
3,06 SGU L/200 11,89 7,26 4,48 2,94 1,71 1,08 0,72 0,51 0,37 0,28 0,21

 SGU L/300 11,89 7,26 3,81 1,96 1,14 0,72 0,48 0,34 0,25 0,19 0,14
 SGN 13,09 8,11 5,00 3,28 2,30 1,71 1,31 1,04 0,85 0,70 0,59

3,24 SGU L/150 13,09 8,11 5,00 3,28 2,30 1,54 1,03 0,72 0,53 0,40 0,31
3,28 SGU L/200 13,09 8,11 5,00 3,15 1,83 1,15 0,77 0,54 0,40 0,30 0,23

SGU L/300 13,09 8,11 4,09 2,10 1,22 0,77 0,52 0,36 0,26 0,20 0,15

Abrutto Hmotnost Jx min/max
[mm] [cm2] [kg/m2] [cm4] 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00

SGN 8,59 5,07 3,16 2,16 1,52 1,13 0,87 0,69 0,56 0,46 0,39
1,99 SGU L/150 8,59 5,07 3,16 2,10 1,24 0,79 0,53 0,38 0,28 0,21 0,16
2,18 SGU L/200 8,59 5,07 3,06 1,61 0,95 0,60 0,41 0,28 0,21 0,16 0,12

 SGU L/300 8,59 4,79 2,11 1,10 0,64 0,40 0,27 0,19 0,14 0,10 0,08
 SGN 13,88 8,81 5,46 3,67 2,58 1,91 1,47 1,17 0,95 0,79 0,67

3,01 SGU L/150 13,88 8,81 5,46 3,09 1,79 1,13 0,76 0,53 0,39 0,29 0,22
3,06 SGU L/200 13,88 8,81 4,51 2,31 1,34 0,85 0,57 0,40 0,29 0,22 0,17

 SGU L/300 13,88 7,06 3,00 1,54 0,89 0,56 0,38 0,27 0,19 0,15 0,11
 SGN 15,27 9,84 6,10 4,08 2,87 2,13 1,64 1,30 1,06 0,88 0,74

3,24 SGU L/150 15,27 9,84 6,10 3,31 1,92 1,21 0,81 0,57 0,42 0,31 0,24
3,28 SGU L/200 15,27 9,84 4,83 2,48 1,44 0,91 0,61 0,43 0,31 0,23 0,18

SGU L/300 15,27 7,57 3,22 1,65 0,96 0,60 0,41 0,28 0,21 0,16 0,12

5,34 4,19

7,47 5,87

0,75

T-18 PLUS FASÁDA

0,75

0,70

0,75

T-18 PLUS FASÁDA

8,00 6,28

8,00 6,28

7,47 5,87

S 280 GD

0,50

0,70

7,47 5,87

8,00

0,50

6,28

5,34 4,19

0,70

S 280 GD

T-18 PLUS FASÁDA

0,50

S 280 GD

5,34 4,19

R. Garncarek, K. Kociatkiewicz
KOTEX

BLACHOTRAPEZ

Abrutto Hmotnost Jx min/max
[mm] [cm2] [kg/m2] [cm4] 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00

SGN 13,06 6,12 3,45 2,21 1,53 1,13 0,86 0,68 0,55 0,46 0,38
1,99 SGU L/150 13,06 4,97 2,19 1,14 0,67 0,42 0,29 0,20 0,15 0,11 0,08
2,18 SGU L/200 12,00 3,87 1,67 0,87 0,51 0,32 0,21 0,15 0,11 0,08 0,06

 SGU L/300 8,55 2,64 1,14 0,58 0,34 0,21 0,14 0,10 0,07 0,06 0,04
 SGN 21,02 9,36 5,28 3,38 2,35 1,73 1,32 1,04 0,85 0,70 0,59

3,01 SGU L/150 21,02 7,52 3,19 1,64 0,95 0,60 0,40 0,28 0,21 0,15 0,12
3,06 SGU L/200 18,60 5,64 2,39 1,23 0,71 0,45 0,30 0,21 0,15 0,12 0,09

 SGU L/300 12,51 3,76 1,59 0,82 0,47 0,30 0,20 0,14 0,10 0,08 0,06
 SGN 22,78 10,18 5,74 3,68 2,55 1,88 1,43 1,13 0,92 0,76 0,64

3,24 SGU L/150 22,78 8,06 3,42 1,75 1,02 0,64 0,43 0,30 0,22 0,17 0,13
3,28 SGU L/200 20,11 6,04 2,56 1,31 0,76 0,48 0,32 0,23 0,16 0,12 0,10

SGU L/300 13,41 4,03 1,71 0,88 0,51 0,32 0,21 0,15 0,11 0,08 0,06

Abrutto Hmotnost Jx min/max
[mm] [cm2] [kg/m2] [cm4] 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00

SGN 7,36 4,18 2,59 1,73 1,22 0,90 0,70 0,55 0,45 0,37 0,31
1,99 SGU L/150 7,36 4,18 2,59 1,73 1,22 0,90 0,68 0,48 0,35 0,26 0,20
2,18 SGU L/200 7,36 4,18 2,59 1,73 1,20 0,77 0,52 0,36 0,26 0,20 0,15

 SGU L/300 7,36 4,18 2,59 1,40 0,81 0,51 0,34 0,24 0,18 0,13 0,10
 SGN 11,89 7,26 4,48 2,95 2,07 1,53 1,18 0,94 0,76 0,63 0,53

3,01 SGU L/150 11,89 7,26 4,48 2,95 2,07 1,43 0,96 0,68 0,49 0,37 0,29
3,06 SGU L/200 11,89 7,26 4,48 2,94 1,71 1,08 0,72 0,51 0,37 0,28 0,21

 SGU L/300 11,89 7,26 3,81 1,96 1,14 0,72 0,48 0,34 0,25 0,19 0,14
 SGN 13,09 8,11 5,00 3,28 2,30 1,71 1,31 1,04 0,85 0,70 0,59

3,24 SGU L/150 13,09 8,11 5,00 3,28 2,30 1,54 1,03 0,72 0,53 0,40 0,31
3,28 SGU L/200 13,09 8,11 5,00 3,15 1,83 1,15 0,77 0,54 0,40 0,30 0,23

SGU L/300 13,09 8,11 4,09 2,10 1,22 0,77 0,52 0,36 0,26 0,20 0,15

Abrutto Hmotnost Jx min/max
[mm] [cm2] [kg/m2] [cm4] 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00

SGN 8,59 5,07 3,16 2,16 1,52 1,13 0,87 0,69 0,56 0,46 0,39
1,99 SGU L/150 8,59 5,07 3,16 2,10 1,24 0,79 0,53 0,38 0,28 0,21 0,16
2,18 SGU L/200 8,59 5,07 3,06 1,61 0,95 0,60 0,41 0,28 0,21 0,16 0,12

 SGU L/300 8,59 4,79 2,11 1,10 0,64 0,40 0,27 0,19 0,14 0,10 0,08
 SGN 13,88 8,81 5,46 3,67 2,58 1,91 1,47 1,17 0,95 0,79 0,67

3,01 SGU L/150 13,88 8,81 5,46 3,09 1,79 1,13 0,76 0,53 0,39 0,29 0,22
3,06 SGU L/200 13,88 8,81 4,51 2,31 1,34 0,85 0,57 0,40 0,29 0,22 0,17

 SGU L/300 13,88 7,06 3,00 1,54 0,89 0,56 0,38 0,27 0,19 0,15 0,11
 SGN 15,27 9,84 6,10 4,08 2,87 2,13 1,64 1,30 1,06 0,88 0,74

3,24 SGU L/150 15,27 9,84 6,10 3,31 1,92 1,21 0,81 0,57 0,42 0,31 0,24
3,28 SGU L/200 15,27 9,84 4,83 2,48 1,44 0,91 0,61 0,43 0,31 0,23 0,18

SGU L/300 15,27 7,57 3,22 1,65 0,96 0,60 0,41 0,28 0,21 0,16 0,12
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Abrutto Hmotnost Jx min/max
[mm] [cm2] [kg/m2] [cm4] 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00

SGN 13,97 6,91 3,89 2,49 1,73 1,27 0,98 0,77 0,62 0,52 0,43
1,98 SGU L/150 13,97 4,97 2,19 1,14 0,67 0,42 0,29 0,20 0,15 0,11 0,08
2,18 SGU L/200 12,00 3,87 1,67 0,87 0,51 0,32 0,21 0,15 0,11 0,08 0,06

 SGU L/300 8,55 2,64 1,14 0,58 0,34 0,21 0,14 0,10 0,07 0,06 0,04
 SGN 23,76 10,61 5,98 3,83 2,66 1,95 1,50 1,18 0,96 0,79 0,67

2,82 SGU L/150 23,69 7,52 3,19 1,64 0,95 0,60 0,40 0,28 0,21 0,15 0,12
3,06 SGU L/200 18,60 5,64 2,39 1,23 0,71 0,45 0,30 0,21 0,15 0,12 0,09

 SGU L/300 12,51 3,76 1,59 0,82 0,47 0,30 0,20 0,14 0,10 0,08 0,06
 SGN 25,93 11,57 6,52 4,18 2,90 2,13 1,63 1,29 1,05 0,86 0,73

3,24 SGU L/150 25,93 8,06 3,42 1,75 1,02 0,64 0,43 0,30 0,22 0,17 0,13
3,28 SGU L/200 20,11 6,04 2,56 1,31 0,76 0,48 0,32 0,23 0,16 0,12 0,10

SGU L/300 13,41 4,03 1,71 0,88 0,51 0,32 0,21 0,15 0,11 0,08 0,06

Abrutto Hmotnost Jx min/max
[mm] [cm2] [kg/m2] [cm4] 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00

SGN 8,19 4,59 2,85 1,92 1,35 1,00 0,77 0,61 0,50 0,41 0,35
1,98 SGU L/150 8,19 4,59 2,85 1,92 1,35 1,00 0,68 0,48 0,35 0,26 0,20
2,18 SGU L/200 8,19 4,59 2,85 1,92 1,20 0,77 0,52 0,36 0,26 0,20 0,15

 SGU L/300 8,19 4,59 2,67 1,40 0,81 0,51 0,34 0,24 0,18 0,13 0,10
 SGN 13,27 7,99 4,94 3,27 2,30 1,71 1,31 1,04 0,85 0,70 0,59

2,82 SGU L/150 13,27 7,99 4,94 3,27 2,27 1,43 0,96 0,68 0,49 0,37 0,29
3,06 SGU L/200 13,27 7,99 4,94 2,94 1,71 1,08 0,72 0,51 0,37 0,28 0,21

 SGU L/300 13,27 7,99 3,81 1,96 1,14 0,72 0,48 0,34 0,25 0,19 0,14
 SGN 14,62 8,94 5,52 3,65 2,56 1,90 1,46 1,16 0,94 0,78 0,66

3,24 SGU L/150 14,62 8,94 5,52 3,65 2,44 1,54 1,03 0,72 0,53 0,40 0,31
3,28 SGU L/200 14,62 8,94 5,52 3,15 1,83 1,15 0,77 0,54 0,40 0,30 0,23

SGU L/300 14,62 8,94 4,09 2,10 1,22 0,77 0,52 0,36 0,26 0,20 0,15

Abrutto Hmotnost Jx min/max
[mm] [cm2] [kg/m2] [cm4] 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00

SGN 9,54 5,56 3,47 2,37 1,68 1,25 0,96 0,76 0,62 0,52 0,43
1,98 SGU L/150 9,54 5,56 3,47 2,10 1,24 0,79 0,53 0,38 0,28 0,21 0,16
2,18 SGU L/200 9,54 5,56 3,06 1,61 0,95 0,60 0,41 0,28 0,21 0,16 0,12

 SGU L/300 9,54 4,79 2,11 1,10 0,64 0,40 0,27 0,19 0,14 0,10 0,08
 SGN 15,49 9,68 6,02 4,08 2,87 2,13 1,64 1,30 1,06 0,88 0,74

2,82 SGU L/150 15,49 9,68 5,97 3,09 1,79 1,13 0,76 0,53 0,39 0,29 0,22
3,06 SGU L/200 15,49 9,68 4,51 2,31 1,34 0,85 0,57 0,40 0,29 0,22 0,17

 SGU L/300 15,49 7,06 3,00 1,54 0,89 0,56 0,38 0,27 0,19 0,15 0,11
 SGN 17,06 10,83 6,73 4,54 3,19 2,37 1,82 1,45 1,18 0,98 0,82

3,24 SGU L/150 17,06 10,83 6,44 3,31 1,92 1,21 0,81 0,57 0,42 0,31 0,24
3,28 SGU L/200 17,06 10,83 4,83 2,48 1,44 0,91 0,61 0,43 0,31 0,23 0,18

SGU L/300 17,06 7,57 3,22 1,65 0,96 0,60 0,41 0,28 0,21 0,16 0,12
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