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S av  ce:

~1100 mm 213 mm

1065 mm 36 mm

0,5-1,0 mm 120 mm

max 12 mb *34 mm

2 mm

Všeobecné informace

Technické údaje

Celkov Délka vlny:

Vrch vlny:

Tlouš ka ho ového výrobku (OCEL): Spodek vlny:

opláš

M ená délka:
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Výsledky testu

D kové informace

bývalého profesora B ocké y, v souladu s PN-EN 1993-1-3: srpen 2008, ve  poz  p  Na  byly z ny normy 

P  b a o dle PN-EN 1993-1-3:
• ný ma fyb y
• m = 1,0

(SGU), odpo n h
L L L

Dle normy b ovena š o  v kr
B ovena š o  ve r

-

ev ávislé na výr

ný na www o r u

r  Adresy a kon y e na našich webový ránkach www o r



4 z 9

NIP 676-243-17-30
REGON 121387287

T: +48 18 26 85 200
F: +48 18 26 85 215

biuro@blachotrapez.eu
www.blachotrapez.eu

2

4

2

• 
• 
• 

x

x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x x x

x x x x x



BLACHOTRAPEZ 

Abrutto Hmotnost Jx (min/max)
[mm] [cm2/m] [kg/m2] [cm4/m] 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00

SGN 6,03 4,02 2,79 2,05 1,57 1,24 1,01 0,83 0,70 0,59 0,51 0,45 0,39 0,35 0,31 0,28 0,25
8,28 SGU L/150 6,03 4,02 2,61 1,71 1,17 0,83 0,61 0,46 0,36 0,29 0,23 0,19 0,16 0,13 0,11 0,09 0,08
9,83 SGU L/200 6,03 3,48 2,08 1,33 0,90 0,64 0,47 0,36 0,28 0,22 0,18 0,14 0,12 0,10 0,08 0,07 0,06

 SGU L/300 4,63 2,44 1,44 0,92 0,62 0,44 0,32 0,24 0,19 0,15 0,12 0,10 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04
 SGN 11,17 7,16 4,97 3,65 2,80 2,21 1,79 1,48 1,24 1,06 0,91 0,80 0,70 0,62 0,55 0,50 0,45

13,04 SGU L/150 11,17 7,01 4,17 2,67 1,81 1,28 0,94 0,71 0,55 0,44 0,35 0,29 0,24 0,20 0,17 0,14 0,12
14,39 SGU L/200 10,29 5,44 3,21 2,05 1,39 0,98 0,72 0,54 0,42 0,33 0,26 0,21 0,18 0,15 0,12 0,11 0,09

 SGU L/300 7,18 3,76 2,21 1,40 0,94 0,66 0,48 0,36 0,28 0,22 0,18 0,14 0,12 0,10 0,08 0,07 0,06
 SGN 12,39 7,94 5,52 4,05 3,11 2,45 1,99 1,64 1,38 1,18 1,01 0,88 0,78 0,69 0,61 0,55 0,50

14,26 SGU L/150 12,39 7,66 4,55 2,91 1,97 1,40 1,03 0,78 0,60 0,47 0,38 0,31 0,25 0,21 0,18 0,15 0,13
15,42 SGU L/200 11,29 5,94 3,50 2,23 1,51 1,06 0,78 0,58 0,45 0,35 0,28 0,23 0,19 0,16 0,13 0,11 0,10

SGU L/300 7,83 4,09 2,39 1,50 1,01 0,71 0,52 0,39 0,30 0,24 0,19 0,15 0,13 0,11 0,09 0,08 0,06

Abrutto Hmotnost Jx (min/max)
[mm] [cm2/m] [kg/m2] [cm4/m] 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00

SGN 4,81 3,44 2,60 2,04 1,65 1,35 1,13 0,96 0,82 0,72 0,63 0,55 0,48 0,43 0,38 0,34 0,31
8,28 SGU L/150 4,81 3,44 2,60 2,04 1,65 1,35 1,13 0,96 0,82 0,69 0,56 0,46 0,38 0,32 0,27 0,23 0,20
9,83 SGU L/200 4,81 3,44 2,60 2,04 1,65 1,35 1,13 0,86 0,67 0,53 0,43 0,35 0,29 0,25 0,21 0,18 0,15

 SGU L/300 4,81 3,44 2,60 2,04 1,49 1,07 0,79 0,60 0,46 0,37 0,30 0,24 0,20 0,17 0,14 0,12 0,10
 SGN 8,33 5,85 4,35 3,37 2,69 2,20 1,83 1,55 1,33 1,13 0,98 0,86 0,75 0,67 0,60 0,54 0,49

13,04 SGU L/150 8,33 5,85 4,35 3,37 2,69 2,20 1,83 1,55 1,33 1,05 0,85 0,69 0,57 0,47 0,40 0,34 0,29
14,39 SGU L/200 8,33 5,85 4,35 3,37 2,69 2,20 1,73 1,31 1,01 0,79 0,63 0,52 0,43 0,35 0,30 0,25 0,22

 SGU L/300 8,33 5,85 4,35 3,33 2,26 1,59 1,16 0,87 0,67 0,53 0,42 0,34 0,28 0,24 0,20 0,17 0,15
 SGN 9,24 6,49 4,82 3,73 2,97 2,43 2,02 1,71 1,45 1,24 1,07 0,94 0,82 0,73 0,65 0,59 0,53

14,26 SGU L/150 9,24 6,49 4,82 3,73 2,97 2,43 2,02 1,71 1,44 1,13 0,91 0,74 0,61 0,51 0,43 0,36 0,31
15,42 SGU L/200 9,24 6,49 4,82 3,73 2,97 2,43 1,86 1,40 1,08 0,85 0,68 0,55 0,46 0,38 0,32 0,27 0,23

SGU L/300 9,24 6,49 4,82 3,61 2,42 1,70 1,24 0,93 0,72 0,57 0,45 0,37 0,30 0,25 0,21 0,18 0,16

Abrutto Hmotnost Jx (min/max)
[mm] [cm2/m] [kg/m2] [cm4/m] 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00

SGN 5,73 4,13 3,13 2,47 2,00 1,64 1,37 1,17 1,00 0,87 0,77 0,68 0,60 0,54 0,48 0,43 0,39
8,28 SGU L/150 5,73 4,13 3,13 2,47 2,00 1,55 1,15 0,88 0,68 0,54 0,44 0,36 0,30 0,25 0,21 0,18 0,15
9,83 SGU L/200 5,73 4,13 3,13 2,45 1,69 1,20 0,89 0,68 0,53 0,42 0,34 0,27 0,23 0,19 0,16 0,14 0,12

 SGU L/300 5,73 4,13 2,66 1,71 1,17 0,83 0,61 0,47 0,36 0,29 0,23 0,19 0,16 0,13 0,11 0,09 0,08
 SGN 9,98 7,05 5,26 4,09 3,27 2,68 2,24 1,89 1,63 1,41 1,22 1,07 0,94 0,83 0,75 0,67 0,61

13,04 SGU L/150 9,98 7,05 5,26 4,09 3,27 2,39 1,77 1,34 1,04 0,83 0,67 0,54 0,45 0,37 0,31 0,27 0,23
14,39 SGU L/200 9,98 7,05 5,26 3,77 2,59 1,84 1,36 1,03 0,79 0,62 0,50 0,41 0,33 0,28 0,24 0,20 0,17

 SGU L/300 9,98 6,83 4,09 2,62 1,78 1,25 0,91 0,68 0,53 0,42 0,33 0,27 0,22 0,19 0,16 0,13 0,11
 SGN 11,08 7,82 5,83 4,52 3,61 2,96 2,47 2,09 1,79 1,55 1,34 1,17 1,03 0,91 0,82 0,73 0,66

14,26 SGU L/150 11,08 7,82 5,83 4,52 3,61 2,61 1,93 1,46 1,13 0,89 0,71 0,58 0,48 0,40 0,34 0,29 0,24
15,42 SGU L/200 11,08 7,82 5,83 4,14 2,82 2,01 1,46 1,10 0,85 0,67 0,53 0,43 0,36 0,30 0,25 0,21 0,18

SGU L/300 11,08 7,46 4,46 2,84 1,90 1,34 0,98 0,73 0,57 0,44 0,36 0,29 0,24 0,20 0,17 0,14 0,12
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Abrutto Hmotnost Jx (min/max)
[mm] [cm2/m] [kg/m2] [cm4/m] 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00

SGN 6,03 4,02 2,79 2,05 1,57 1,24 1,01 0,83 0,70 0,59 0,51 0,45 0,39 0,35 0,31 0,28 0,25
8,28 SGU L/150 6,03 4,02 2,61 1,71 1,17 0,83 0,61 0,46 0,36 0,29 0,23 0,19 0,16 0,13 0,11 0,09 0,08
9,83 SGU L/200 6,03 3,48 2,08 1,33 0,90 0,64 0,47 0,36 0,28 0,22 0,18 0,14 0,12 0,10 0,08 0,07 0,06

 SGU L/300 4,63 2,44 1,44 0,92 0,62 0,44 0,32 0,24 0,19 0,15 0,12 0,10 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04
 SGN 11,17 7,16 4,97 3,65 2,80 2,21 1,79 1,48 1,24 1,06 0,91 0,80 0,70 0,62 0,55 0,50 0,45

13,04 SGU L/150 11,17 7,01 4,17 2,67 1,81 1,28 0,94 0,71 0,55 0,44 0,35 0,29 0,24 0,20 0,17 0,14 0,12
14,39 SGU L/200 10,29 5,44 3,21 2,05 1,39 0,98 0,72 0,54 0,42 0,33 0,26 0,21 0,18 0,15 0,12 0,11 0,09

 SGU L/300 7,18 3,76 2,21 1,40 0,94 0,66 0,48 0,36 0,28 0,22 0,18 0,14 0,12 0,10 0,08 0,07 0,06
 SGN 12,39 7,94 5,52 4,05 3,11 2,45 1,99 1,64 1,38 1,18 1,01 0,88 0,78 0,69 0,61 0,55 0,50

14,26 SGU L/150 12,39 7,66 4,55 2,91 1,97 1,40 1,03 0,78 0,60 0,47 0,38 0,31 0,25 0,21 0,18 0,15 0,13
15,42 SGU L/200 11,29 5,94 3,50 2,23 1,51 1,06 0,78 0,58 0,45 0,35 0,28 0,23 0,19 0,16 0,13 0,11 0,10

SGU L/300 7,83 4,09 2,39 1,50 1,01 0,71 0,52 0,39 0,30 0,24 0,19 0,15 0,13 0,11 0,09 0,08 0,06

Abrutto Hmotnost Jx (min/max)
[mm] [cm2/m] [kg/m2] [cm4/m] 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00

SGN 4,81 3,44 2,60 2,04 1,65 1,35 1,13 0,96 0,82 0,72 0,63 0,55 0,48 0,43 0,38 0,34 0,31
8,28 SGU L/150 4,81 3,44 2,60 2,04 1,65 1,35 1,13 0,96 0,82 0,69 0,56 0,46 0,38 0,32 0,27 0,23 0,20
9,83 SGU L/200 4,81 3,44 2,60 2,04 1,65 1,35 1,13 0,86 0,67 0,53 0,43 0,35 0,29 0,25 0,21 0,18 0,15

 SGU L/300 4,81 3,44 2,60 2,04 1,49 1,07 0,79 0,60 0,46 0,37 0,30 0,24 0,20 0,17 0,14 0,12 0,10
 SGN 8,33 5,85 4,35 3,37 2,69 2,20 1,83 1,55 1,33 1,13 0,98 0,86 0,75 0,67 0,60 0,54 0,49

13,04 SGU L/150 8,33 5,85 4,35 3,37 2,69 2,20 1,83 1,55 1,33 1,05 0,85 0,69 0,57 0,47 0,40 0,34 0,29
14,39 SGU L/200 8,33 5,85 4,35 3,37 2,69 2,20 1,73 1,31 1,01 0,79 0,63 0,52 0,43 0,35 0,30 0,25 0,22

 SGU L/300 8,33 5,85 4,35 3,33 2,26 1,59 1,16 0,87 0,67 0,53 0,42 0,34 0,28 0,24 0,20 0,17 0,15
 SGN 9,24 6,49 4,82 3,73 2,97 2,43 2,02 1,71 1,45 1,24 1,07 0,94 0,82 0,73 0,65 0,59 0,53

14,26 SGU L/150 9,24 6,49 4,82 3,73 2,97 2,43 2,02 1,71 1,44 1,13 0,91 0,74 0,61 0,51 0,43 0,36 0,31
15,42 SGU L/200 9,24 6,49 4,82 3,73 2,97 2,43 1,86 1,40 1,08 0,85 0,68 0,55 0,46 0,38 0,32 0,27 0,23

SGU L/300 9,24 6,49 4,82 3,61 2,42 1,70 1,24 0,93 0,72 0,57 0,45 0,37 0,30 0,25 0,21 0,18 0,16

Abrutto Hmotnost Jx (min/max)
[mm] [cm2/m] [kg/m2] [cm4/m] 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00

SGN 5,73 4,13 3,13 2,47 2,00 1,64 1,37 1,17 1,00 0,87 0,77 0,68 0,60 0,54 0,48 0,43 0,39
8,28 SGU L/150 5,73 4,13 3,13 2,47 2,00 1,55 1,15 0,88 0,68 0,54 0,44 0,36 0,30 0,25 0,21 0,18 0,15
9,83 SGU L/200 5,73 4,13 3,13 2,45 1,69 1,20 0,89 0,68 0,53 0,42 0,34 0,27 0,23 0,19 0,16 0,14 0,12

 SGU L/300 5,73 4,13 2,66 1,71 1,17 0,83 0,61 0,47 0,36 0,29 0,23 0,19 0,16 0,13 0,11 0,09 0,08
 SGN 9,98 7,05 5,26 4,09 3,27 2,68 2,24 1,89 1,63 1,41 1,22 1,07 0,94 0,83 0,75 0,67 0,61

13,04 SGU L/150 9,98 7,05 5,26 4,09 3,27 2,39 1,77 1,34 1,04 0,83 0,67 0,54 0,45 0,37 0,31 0,27 0,23
14,39 SGU L/200 9,98 7,05 5,26 3,77 2,59 1,84 1,36 1,03 0,79 0,62 0,50 0,41 0,33 0,28 0,24 0,20 0,17

 SGU L/300 9,98 6,83 4,09 2,62 1,78 1,25 0,91 0,68 0,53 0,42 0,33 0,27 0,22 0,19 0,16 0,13 0,11
 SGN 11,08 7,82 5,83 4,52 3,61 2,96 2,47 2,09 1,79 1,55 1,34 1,17 1,03 0,91 0,82 0,73 0,66

14,26 SGU L/150 11,08 7,82 5,83 4,52 3,61 2,61 1,93 1,46 1,13 0,89 0,71 0,58 0,48 0,40 0,34 0,29 0,24
15,42 SGU L/200 11,08 7,82 5,83 4,14 2,82 2,01 1,46 1,10 0,85 0,67 0,53 0,43 0,36 0,30 0,25 0,21 0,18

SGU L/300 11,08 7,46 4,46 2,84 1,90 1,34 0,98 0,73 0,57 0,44 0,36 0,29 0,24 0,20 0,17 0,14 0,12
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Abrutto Hmotnost Jx (min/max)
[mm] [cm2/m] [kg/m2] [cm4/m] 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00

SGN 6,45 4,34 3,02 2,22 1,70 1,34 1,09 0,90 0,75 0,64 0,55 0,48 0,42 0,38 0,34 0,30 0,27
7,82 SGU L/150 6,45 4,20 2,61 1,71 1,17 0,83 0,61 0,46 0,36 0,29 0,23 0,19 0,16 0,13 0,11 0,09 0,08
9,70 SGU L/200 6,16 3,48 2,08 1,33 0,90 0,64 0,47 0,36 0,28 0,22 0,18 0,14 0,12 0,10 0,08 0,07 0,06

 SGU L/300 4,63 2,44 1,44 0,92 0,62 0,44 0,32 0,24 0,19 0,15 0,12 0,10 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04
 SGN 12,21 7,98 5,55 4,08 3,12 2,47 2,00 1,65 1,39 1,18 1,02 0,89 0,78 0,69 0,62 0,55 0,50

12,97 SGU L/150 12,21 7,01 4,17 2,67 1,81 1,28 0,94 0,71 0,55 0,44 0,35 0,29 0,24 0,20 0,17 0,14 0,12
14,39 SGU L/200 10,29 5,44 3,21 2,05 1,39 0,98 0,72 0,54 0,42 0,33 0,26 0,21 0,18 0,15 0,12 0,11 0,09

 SGU L/300 7,18 3,76 2,21 1,40 0,94 0,66 0,48 0,36 0,28 0,22 0,18 0,14 0,12 0,10 0,08 0,07 0,06
 SGN 13,83 8,86 6,16 4,52 3,47 2,74 2,22 1,83 1,54 1,31 1,13 0,99 0,87 0,77 0,69 0,61 0,55

14,18 SGU L/150 13,83 7,66 4,55 2,91 1,97 1,40 1,03 0,78 0,60 0,47 0,38 0,31 0,25 0,21 0,18 0,15 0,13
15,42 SGU L/200 11,29 5,94 3,50 2,23 1,51 1,06 0,78 0,58 0,45 0,35 0,28 0,23 0,19 0,16 0,13 0,11 0,10

SGU L/300 7,83 4,09 2,39 1,50 1,01 0,71 0,52 0,39 0,30 0,24 0,19 0,15 0,13 0,11 0,09 0,08 0,06

Abrutto Hmotnost Jx (min/max)
[mm] [cm2/m] [kg/m2] [cm4/m] 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00

SGN 5,18 3,72 2,81 2,20 1,78 1,47 1,24 1,06 0,91 0,79 0,70 0,62 0,54 0,48 0,43 0,39 0,35
7,82 SGU L/150 5,18 3,72 2,81 2,20 1,78 1,47 1,24 1,06 0,87 0,69 0,56 0,46 0,38 0,32 0,27 0,23 0,20
9,70 SGU L/200 5,18 3,72 2,81 2,20 1,78 1,47 1,13 0,86 0,67 0,53 0,43 0,35 0,29 0,25 0,21 0,18 0,15

 SGU L/300 5,18 3,72 2,81 2,16 1,49 1,07 0,79 0,60 0,46 0,37 0,30 0,24 0,20 0,17 0,14 0,12 0,10
 SGN 9,16 6,46 4,82 3,73 2,98 2,44 2,03 1,72 1,48 1,28 1,10 0,96 0,85 0,75 0,67 0,60 0,55

12,97 SGU L/150 9,16 6,46 4,82 3,73 2,98 2,44 2,03 1,70 1,33 1,05 0,85 0,69 0,57 0,47 0,40 0,34 0,29
14,39 SGU L/200 9,16 6,46 4,82 3,73 2,98 2,33 1,73 1,31 1,01 0,79 0,63 0,52 0,43 0,35 0,30 0,25 0,22

 SGU L/300 9,16 6,46 4,82 3,33 2,26 1,59 1,16 0,87 0,67 0,53 0,42 0,34 0,28 0,24 0,20 0,17 0,15
 SGN 10,17 7,16 5,33 4,13 3,30 2,70 2,25 1,90 1,63 1,40 1,21 1,05 0,93 0,82 0,74 0,66 0,60

14,18 SGU L/150 10,17 7,16 5,33 4,13 3,30 2,70 2,25 1,85 1,44 1,13 0,91 0,74 0,61 0,51 0,43 0,36 0,31
15,42 SGU L/200 10,17 7,16 5,33 4,13 3,30 2,54 1,86 1,40 1,08 0,85 0,68 0,55 0,46 0,38 0,32 0,27 0,23

SGU L/300 10,17 7,16 5,33 3,61 2,42 1,70 1,24 0,93 0,72 0,57 0,45 0,37 0,30 0,25 0,21 0,18 0,16

Abrutto Hmotnost Jx (min/max)
[mm] [cm2/m] [kg/m2] [cm4/m] 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00

SGN 6,18 4,45 3,37 2,66 2,15 1,78 1,50 1,28 1,11 0,97 0,85 0,76 0,67 0,60 0,54 0,48 0,44
7,82 SGU L/150 6,18 4,45 3,37 2,66 2,11 1,55 1,15 0,88 0,68 0,54 0,44 0,36 0,30 0,25 0,21 0,18 0,15
9,70 SGU L/200 6,18 4,45 3,37 2,45 1,69 1,20 0,89 0,68 0,53 0,42 0,34 0,27 0,23 0,19 0,16 0,14 0,12

 SGU L/300 6,18 4,32 2,66 1,71 1,17 0,83 0,61 0,47 0,36 0,29 0,23 0,19 0,16 0,13 0,11 0,09 0,08
 SGN 10,96 7,77 5,82 4,53 3,62 2,97 2,48 2,10 1,81 1,57 1,38 1,20 1,06 0,94 0,84 0,75 0,68

12,97 SGU L/150 10,96 7,77 5,82 4,53 3,32 2,39 1,77 1,34 1,04 0,83 0,67 0,54 0,45 0,37 0,31 0,27 0,23
14,39 SGU L/200 10,96 7,77 5,82 3,77 2,59 1,84 1,36 1,03 0,79 0,62 0,50 0,41 0,33 0,28 0,24 0,20 0,17

 SGU L/300 10,96 6,83 4,09 2,62 1,78 1,25 0,91 0,68 0,53 0,42 0,33 0,27 0,22 0,19 0,16 0,13 0,11
 SGN 12,19 8,61 6,44 5,00 4,01 3,28 2,74 2,32 2,00 1,73 1,51 1,32 1,16 1,03 0,92 0,83 0,75

14,18 SGU L/150 12,19 8,61 6,44 5,00 3,62 2,61 1,93 1,46 1,13 0,89 0,71 0,58 0,48 0,40 0,34 0,29 0,24
15,42 SGU L/200 12,19 8,61 6,36 4,14 2,82 2,01 1,46 1,10 0,85 0,67 0,53 0,43 0,36 0,30 0,25 0,21 0,18

SGU L/300 12,19 7,46 4,46 2,84 1,90 1,34 0,98 0,73 0,57 0,44 0,36 0,29 0,24 0,20 0,17 0,14 0,12

8,06 6,33
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0,75 8,63 6,78
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0,75 8,63 6,78

0,70
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Abrutto Hmotnost Jx (min/max)
[mm] [cm2/m] [kg/m2] [cm4/m] 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00

SGN 6,45 4,34 3,02 2,22 1,70 1,34 1,09 0,90 0,75 0,64 0,55 0,48 0,42 0,38 0,34 0,30 0,27
7,82 SGU L/150 6,45 4,20 2,61 1,71 1,17 0,83 0,61 0,46 0,36 0,29 0,23 0,19 0,16 0,13 0,11 0,09 0,08
9,70 SGU L/200 6,16 3,48 2,08 1,33 0,90 0,64 0,47 0,36 0,28 0,22 0,18 0,14 0,12 0,10 0,08 0,07 0,06

 SGU L/300 4,63 2,44 1,44 0,92 0,62 0,44 0,32 0,24 0,19 0,15 0,12 0,10 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04
 SGN 12,21 7,98 5,55 4,08 3,12 2,47 2,00 1,65 1,39 1,18 1,02 0,89 0,78 0,69 0,62 0,55 0,50

12,97 SGU L/150 12,21 7,01 4,17 2,67 1,81 1,28 0,94 0,71 0,55 0,44 0,35 0,29 0,24 0,20 0,17 0,14 0,12
14,39 SGU L/200 10,29 5,44 3,21 2,05 1,39 0,98 0,72 0,54 0,42 0,33 0,26 0,21 0,18 0,15 0,12 0,11 0,09

 SGU L/300 7,18 3,76 2,21 1,40 0,94 0,66 0,48 0,36 0,28 0,22 0,18 0,14 0,12 0,10 0,08 0,07 0,06
 SGN 13,83 8,86 6,16 4,52 3,47 2,74 2,22 1,83 1,54 1,31 1,13 0,99 0,87 0,77 0,69 0,61 0,55

14,18 SGU L/150 13,83 7,66 4,55 2,91 1,97 1,40 1,03 0,78 0,60 0,47 0,38 0,31 0,25 0,21 0,18 0,15 0,13
15,42 SGU L/200 11,29 5,94 3,50 2,23 1,51 1,06 0,78 0,58 0,45 0,35 0,28 0,23 0,19 0,16 0,13 0,11 0,10

SGU L/300 7,83 4,09 2,39 1,50 1,01 0,71 0,52 0,39 0,30 0,24 0,19 0,15 0,13 0,11 0,09 0,08 0,06

Abrutto Hmotnost Jx (min/max)
[mm] [cm2/m] [kg/m2] [cm4/m] 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00

SGN 5,18 3,72 2,81 2,20 1,78 1,47 1,24 1,06 0,91 0,79 0,70 0,62 0,54 0,48 0,43 0,39 0,35
7,82 SGU L/150 5,18 3,72 2,81 2,20 1,78 1,47 1,24 1,06 0,87 0,69 0,56 0,46 0,38 0,32 0,27 0,23 0,20
9,70 SGU L/200 5,18 3,72 2,81 2,20 1,78 1,47 1,13 0,86 0,67 0,53 0,43 0,35 0,29 0,25 0,21 0,18 0,15

 SGU L/300 5,18 3,72 2,81 2,16 1,49 1,07 0,79 0,60 0,46 0,37 0,30 0,24 0,20 0,17 0,14 0,12 0,10
 SGN 9,16 6,46 4,82 3,73 2,98 2,44 2,03 1,72 1,48 1,28 1,10 0,96 0,85 0,75 0,67 0,60 0,55

12,97 SGU L/150 9,16 6,46 4,82 3,73 2,98 2,44 2,03 1,70 1,33 1,05 0,85 0,69 0,57 0,47 0,40 0,34 0,29
14,39 SGU L/200 9,16 6,46 4,82 3,73 2,98 2,33 1,73 1,31 1,01 0,79 0,63 0,52 0,43 0,35 0,30 0,25 0,22

 SGU L/300 9,16 6,46 4,82 3,33 2,26 1,59 1,16 0,87 0,67 0,53 0,42 0,34 0,28 0,24 0,20 0,17 0,15
 SGN 10,17 7,16 5,33 4,13 3,30 2,70 2,25 1,90 1,63 1,40 1,21 1,05 0,93 0,82 0,74 0,66 0,60

14,18 SGU L/150 10,17 7,16 5,33 4,13 3,30 2,70 2,25 1,85 1,44 1,13 0,91 0,74 0,61 0,51 0,43 0,36 0,31
15,42 SGU L/200 10,17 7,16 5,33 4,13 3,30 2,54 1,86 1,40 1,08 0,85 0,68 0,55 0,46 0,38 0,32 0,27 0,23

SGU L/300 10,17 7,16 5,33 3,61 2,42 1,70 1,24 0,93 0,72 0,57 0,45 0,37 0,30 0,25 0,21 0,18 0,16

Abrutto Hmotnost Jx (min/max)
[mm] [cm2/m] [kg/m2] [cm4/m] 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00

SGN 6,18 4,45 3,37 2,66 2,15 1,78 1,50 1,28 1,11 0,97 0,85 0,76 0,67 0,60 0,54 0,48 0,44
7,82 SGU L/150 6,18 4,45 3,37 2,66 2,11 1,55 1,15 0,88 0,68 0,54 0,44 0,36 0,30 0,25 0,21 0,18 0,15
9,70 SGU L/200 6,18 4,45 3,37 2,45 1,69 1,20 0,89 0,68 0,53 0,42 0,34 0,27 0,23 0,19 0,16 0,14 0,12

 SGU L/300 6,18 4,32 2,66 1,71 1,17 0,83 0,61 0,47 0,36 0,29 0,23 0,19 0,16 0,13 0,11 0,09 0,08
 SGN 10,96 7,77 5,82 4,53 3,62 2,97 2,48 2,10 1,81 1,57 1,38 1,20 1,06 0,94 0,84 0,75 0,68

12,97 SGU L/150 10,96 7,77 5,82 4,53 3,32 2,39 1,77 1,34 1,04 0,83 0,67 0,54 0,45 0,37 0,31 0,27 0,23
14,39 SGU L/200 10,96 7,77 5,82 3,77 2,59 1,84 1,36 1,03 0,79 0,62 0,50 0,41 0,33 0,28 0,24 0,20 0,17

 SGU L/300 10,96 6,83 4,09 2,62 1,78 1,25 0,91 0,68 0,53 0,42 0,33 0,27 0,22 0,19 0,16 0,13 0,11
 SGN 12,19 8,61 6,44 5,00 4,01 3,28 2,74 2,32 2,00 1,73 1,51 1,32 1,16 1,03 0,92 0,83 0,75

14,18 SGU L/150 12,19 8,61 6,44 5,00 3,62 2,61 1,93 1,46 1,13 0,89 0,71 0,58 0,48 0,40 0,34 0,29 0,24
15,42 SGU L/200 12,19 8,61 6,36 4,14 2,82 2,01 1,46 1,10 0,85 0,67 0,53 0,43 0,36 0,30 0,25 0,21 0,18

SGU L/300 12,19 7,46 4,46 2,84 1,90 1,34 0,98 0,73 0,57 0,44 0,36 0,29 0,24 0,20 0,17 0,14 0,12
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Abrutto Hmotnost Jx (min/max)
[mm] [cm2/m] [kg/m2] [cm4/m] 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00

SGN 6,45 4,34 3,02 2,22 1,70 1,34 1,09 0,90 0,75 0,64 0,55 0,48 0,42 0,38 0,34 0,30 0,27
7,82 SGU L/150 6,45 4,20 2,61 1,71 1,17 0,83 0,61 0,46 0,36 0,29 0,23 0,19 0,16 0,13 0,11 0,09 0,08
9,70 SGU L/200 6,16 3,48 2,08 1,33 0,90 0,64 0,47 0,36 0,28 0,22 0,18 0,14 0,12 0,10 0,08 0,07 0,06

 SGU L/300 4,63 2,44 1,44 0,92 0,62 0,44 0,32 0,24 0,19 0,15 0,12 0,10 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04
 SGN 12,21 7,98 5,55 4,08 3,12 2,47 2,00 1,65 1,39 1,18 1,02 0,89 0,78 0,69 0,62 0,55 0,50

12,97 SGU L/150 12,21 7,01 4,17 2,67 1,81 1,28 0,94 0,71 0,55 0,44 0,35 0,29 0,24 0,20 0,17 0,14 0,12
14,39 SGU L/200 10,29 5,44 3,21 2,05 1,39 0,98 0,72 0,54 0,42 0,33 0,26 0,21 0,18 0,15 0,12 0,11 0,09

 SGU L/300 7,18 3,76 2,21 1,40 0,94 0,66 0,48 0,36 0,28 0,22 0,18 0,14 0,12 0,10 0,08 0,07 0,06
 SGN 13,83 8,86 6,16 4,52 3,47 2,74 2,22 1,83 1,54 1,31 1,13 0,99 0,87 0,77 0,69 0,61 0,55

14,18 SGU L/150 13,83 7,66 4,55 2,91 1,97 1,40 1,03 0,78 0,60 0,47 0,38 0,31 0,25 0,21 0,18 0,15 0,13
15,42 SGU L/200 11,29 5,94 3,50 2,23 1,51 1,06 0,78 0,58 0,45 0,35 0,28 0,23 0,19 0,16 0,13 0,11 0,10

SGU L/300 7,83 4,09 2,39 1,50 1,01 0,71 0,52 0,39 0,30 0,24 0,19 0,15 0,13 0,11 0,09 0,08 0,06

Abrutto Hmotnost Jx (min/max)
[mm] [cm2/m] [kg/m2] [cm4/m] 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00

SGN 5,18 3,72 2,81 2,20 1,78 1,47 1,24 1,06 0,91 0,79 0,70 0,62 0,54 0,48 0,43 0,39 0,35
7,82 SGU L/150 5,18 3,72 2,81 2,20 1,78 1,47 1,24 1,06 0,87 0,69 0,56 0,46 0,38 0,32 0,27 0,23 0,20
9,70 SGU L/200 5,18 3,72 2,81 2,20 1,78 1,47 1,13 0,86 0,67 0,53 0,43 0,35 0,29 0,25 0,21 0,18 0,15

 SGU L/300 5,18 3,72 2,81 2,16 1,49 1,07 0,79 0,60 0,46 0,37 0,30 0,24 0,20 0,17 0,14 0,12 0,10
 SGN 9,16 6,46 4,82 3,73 2,98 2,44 2,03 1,72 1,48 1,28 1,10 0,96 0,85 0,75 0,67 0,60 0,55

12,97 SGU L/150 9,16 6,46 4,82 3,73 2,98 2,44 2,03 1,70 1,33 1,05 0,85 0,69 0,57 0,47 0,40 0,34 0,29
14,39 SGU L/200 9,16 6,46 4,82 3,73 2,98 2,33 1,73 1,31 1,01 0,79 0,63 0,52 0,43 0,35 0,30 0,25 0,22

 SGU L/300 9,16 6,46 4,82 3,33 2,26 1,59 1,16 0,87 0,67 0,53 0,42 0,34 0,28 0,24 0,20 0,17 0,15
 SGN 10,17 7,16 5,33 4,13 3,30 2,70 2,25 1,90 1,63 1,40 1,21 1,05 0,93 0,82 0,74 0,66 0,60

14,18 SGU L/150 10,17 7,16 5,33 4,13 3,30 2,70 2,25 1,85 1,44 1,13 0,91 0,74 0,61 0,51 0,43 0,36 0,31
15,42 SGU L/200 10,17 7,16 5,33 4,13 3,30 2,54 1,86 1,40 1,08 0,85 0,68 0,55 0,46 0,38 0,32 0,27 0,23

SGU L/300 10,17 7,16 5,33 3,61 2,42 1,70 1,24 0,93 0,72 0,57 0,45 0,37 0,30 0,25 0,21 0,18 0,16

Abrutto Hmotnost Jx (min/max)
[mm] [cm2/m] [kg/m2] [cm4/m] 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00

SGN 6,18 4,45 3,37 2,66 2,15 1,78 1,50 1,28 1,11 0,97 0,85 0,76 0,67 0,60 0,54 0,48 0,44
7,82 SGU L/150 6,18 4,45 3,37 2,66 2,11 1,55 1,15 0,88 0,68 0,54 0,44 0,36 0,30 0,25 0,21 0,18 0,15
9,70 SGU L/200 6,18 4,45 3,37 2,45 1,69 1,20 0,89 0,68 0,53 0,42 0,34 0,27 0,23 0,19 0,16 0,14 0,12

 SGU L/300 6,18 4,32 2,66 1,71 1,17 0,83 0,61 0,47 0,36 0,29 0,23 0,19 0,16 0,13 0,11 0,09 0,08
 SGN 10,96 7,77 5,82 4,53 3,62 2,97 2,48 2,10 1,81 1,57 1,38 1,20 1,06 0,94 0,84 0,75 0,68

12,97 SGU L/150 10,96 7,77 5,82 4,53 3,32 2,39 1,77 1,34 1,04 0,83 0,67 0,54 0,45 0,37 0,31 0,27 0,23
14,39 SGU L/200 10,96 7,77 5,82 3,77 2,59 1,84 1,36 1,03 0,79 0,62 0,50 0,41 0,33 0,28 0,24 0,20 0,17

 SGU L/300 10,96 6,83 4,09 2,62 1,78 1,25 0,91 0,68 0,53 0,42 0,33 0,27 0,22 0,19 0,16 0,13 0,11
 SGN 12,19 8,61 6,44 5,00 4,01 3,28 2,74 2,32 2,00 1,73 1,51 1,32 1,16 1,03 0,92 0,83 0,75

14,18 SGU L/150 12,19 8,61 6,44 5,00 3,62 2,61 1,93 1,46 1,13 0,89 0,71 0,58 0,48 0,40 0,34 0,29 0,24
15,42 SGU L/200 12,19 8,61 6,36 4,14 2,82 2,01 1,46 1,10 0,85 0,67 0,53 0,43 0,36 0,30 0,25 0,21 0,18

SGU L/300 12,19 7,46 4,46 2,84 1,90 1,34 0,98 0,73 0,57 0,44 0,36 0,29 0,24 0,20 0,17 0,14 0,12
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Abrutto Hmotnost Jx (min/max)
[mm] [cm2/m] [kg/m2] [cm4/m] 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00

SGN 6,03 4,02 2,79 2,05 1,57 1,24 1,01 0,83 0,70 0,59 0,51 0,45 0,39 0,35 0,31 0,28 0,25
8,28 SGU L/150 6,03 4,02 2,61 1,71 1,17 0,83 0,61 0,46 0,36 0,29 0,23 0,19 0,16 0,13 0,11 0,09 0,08
9,83 SGU L/200 6,03 3,48 2,08 1,33 0,90 0,64 0,47 0,36 0,28 0,22 0,18 0,14 0,12 0,10 0,08 0,07 0,06

 SGU L/300 4,63 2,44 1,44 0,92 0,62 0,44 0,32 0,24 0,19 0,15 0,12 0,10 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04
 SGN 11,17 7,16 4,97 3,65 2,80 2,21 1,79 1,48 1,24 1,06 0,91 0,80 0,70 0,62 0,55 0,50 0,45

13,04 SGU L/150 11,17 7,01 4,17 2,67 1,81 1,28 0,94 0,71 0,55 0,44 0,35 0,29 0,24 0,20 0,17 0,14 0,12
14,39 SGU L/200 10,29 5,44 3,21 2,05 1,39 0,98 0,72 0,54 0,42 0,33 0,26 0,21 0,18 0,15 0,12 0,11 0,09

 SGU L/300 7,18 3,76 2,21 1,40 0,94 0,66 0,48 0,36 0,28 0,22 0,18 0,14 0,12 0,10 0,08 0,07 0,06
 SGN 12,39 7,94 5,52 4,05 3,11 2,45 1,99 1,64 1,38 1,18 1,01 0,88 0,78 0,69 0,61 0,55 0,50

14,26 SGU L/150 12,39 7,66 4,55 2,91 1,97 1,40 1,03 0,78 0,60 0,47 0,38 0,31 0,25 0,21 0,18 0,15 0,13
15,42 SGU L/200 11,29 5,94 3,50 2,23 1,51 1,06 0,78 0,58 0,45 0,35 0,28 0,23 0,19 0,16 0,13 0,11 0,10

SGU L/300 7,83 4,09 2,39 1,50 1,01 0,71 0,52 0,39 0,30 0,24 0,19 0,15 0,13 0,11 0,09 0,08 0,06

Abrutto Hmotnost Jx (min/max)
[mm] [cm2/m] [kg/m2] [cm4/m] 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00

SGN 4,81 3,44 2,60 2,04 1,65 1,35 1,13 0,96 0,82 0,72 0,63 0,55 0,48 0,43 0,38 0,34 0,31
8,28 SGU L/150 4,81 3,44 2,60 2,04 1,65 1,35 1,13 0,96 0,82 0,69 0,56 0,46 0,38 0,32 0,27 0,23 0,20
9,83 SGU L/200 4,81 3,44 2,60 2,04 1,65 1,35 1,13 0,86 0,67 0,53 0,43 0,35 0,29 0,25 0,21 0,18 0,15

 SGU L/300 4,81 3,44 2,60 2,04 1,49 1,07 0,79 0,60 0,46 0,37 0,30 0,24 0,20 0,17 0,14 0,12 0,10
 SGN 8,33 5,85 4,35 3,37 2,69 2,20 1,83 1,55 1,33 1,13 0,98 0,86 0,75 0,67 0,60 0,54 0,49

13,04 SGU L/150 8,33 5,85 4,35 3,37 2,69 2,20 1,83 1,55 1,33 1,05 0,85 0,69 0,57 0,47 0,40 0,34 0,29
14,39 SGU L/200 8,33 5,85 4,35 3,37 2,69 2,20 1,73 1,31 1,01 0,79 0,63 0,52 0,43 0,35 0,30 0,25 0,22

 SGU L/300 8,33 5,85 4,35 3,33 2,26 1,59 1,16 0,87 0,67 0,53 0,42 0,34 0,28 0,24 0,20 0,17 0,15
 SGN 9,24 6,49 4,82 3,73 2,97 2,43 2,02 1,71 1,45 1,24 1,07 0,94 0,82 0,73 0,65 0,59 0,53

14,26 SGU L/150 9,24 6,49 4,82 3,73 2,97 2,43 2,02 1,71 1,44 1,13 0,91 0,74 0,61 0,51 0,43 0,36 0,31
15,42 SGU L/200 9,24 6,49 4,82 3,73 2,97 2,43 1,86 1,40 1,08 0,85 0,68 0,55 0,46 0,38 0,32 0,27 0,23

SGU L/300 9,24 6,49 4,82 3,61 2,42 1,70 1,24 0,93 0,72 0,57 0,45 0,37 0,30 0,25 0,21 0,18 0,16

Abrutto Hmotnost Jx (min/max)
[mm] [cm2/m] [kg/m2] [cm4/m] 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00

SGN 5,73 4,13 3,13 2,47 2,00 1,64 1,37 1,17 1,00 0,87 0,77 0,68 0,60 0,54 0,48 0,43 0,39
8,28 SGU L/150 5,73 4,13 3,13 2,47 2,00 1,55 1,15 0,88 0,68 0,54 0,44 0,36 0,30 0,25 0,21 0,18 0,15
9,83 SGU L/200 5,73 4,13 3,13 2,45 1,69 1,20 0,89 0,68 0,53 0,42 0,34 0,27 0,23 0,19 0,16 0,14 0,12

 SGU L/300 5,73 4,13 2,66 1,71 1,17 0,83 0,61 0,47 0,36 0,29 0,23 0,19 0,16 0,13 0,11 0,09 0,08
 SGN 9,98 7,05 5,26 4,09 3,27 2,68 2,24 1,89 1,63 1,41 1,22 1,07 0,94 0,83 0,75 0,67 0,61

13,04 SGU L/150 9,98 7,05 5,26 4,09 3,27 2,39 1,77 1,34 1,04 0,83 0,67 0,54 0,45 0,37 0,31 0,27 0,23
14,39 SGU L/200 9,98 7,05 5,26 3,77 2,59 1,84 1,36 1,03 0,79 0,62 0,50 0,41 0,33 0,28 0,24 0,20 0,17

 SGU L/300 9,98 6,83 4,09 2,62 1,78 1,25 0,91 0,68 0,53 0,42 0,33 0,27 0,22 0,19 0,16 0,13 0,11
 SGN 11,08 7,82 5,83 4,52 3,61 2,96 2,47 2,09 1,79 1,55 1,34 1,17 1,03 0,91 0,82 0,73 0,66

14,26 SGU L/150 11,08 7,82 5,83 4,52 3,61 2,61 1,93 1,46 1,13 0,89 0,71 0,58 0,48 0,40 0,34 0,29 0,24
15,42 SGU L/200 11,08 7,82 5,83 4,14 2,82 2,01 1,46 1,10 0,85 0,67 0,53 0,43 0,36 0,30 0,25 0,21 0,18

SGU L/300 11,08 7,46 4,46 2,84 1,90 1,34 0,98 0,73 0,57 0,44 0,36 0,29 0,24 0,20 0,17 0,14 0,12
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Abrutto Hmotnost Jx (min/max)
[mm] [cm2/m] [kg/m2] [cm4/m] 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00

SGN 6,03 4,82 3,48 2,56 1,96 1,55 1,25 1,04 0,87 0,74 0,64 0,56 0,49 0,43 0,39 0,35 0,31
7,90 SGU L/150 6,03 4,31 2,64 1,74 1,21 0,87 0,65 0,50 0,39 0,31 0,25 0,20 0,17 0,14 0,12 0,10 0,09

10,28 SGU L/200 5,92 3,52 2,14 1,40 0,96 0,69 0,51 0,38 0,29 0,23 0,19 0,15 0,13 0,11 0,09 0,08 0,06
 SGU L/300 4,56 2,59 1,55 0,98 0,66 0,47 0,34 0,26 0,20 0,16 0,13 0,10 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04
 SGN 11,42 7,79 5,41 3,98 3,05 2,41 1,95 1,61 1,35 1,15 1,00 0,87 0,76 0,68 0,60 0,54 0,49

12,99 SGU L/150 11,42 7,01 4,25 2,77 1,88 1,32 0,97 0,73 0,56 0,44 0,35 0,29 0,24 0,20 0,17 0,14 0,12
14,39 SGU L/200 10,38 5,63 3,34 2,11 1,41 0,99 0,72 0,54 0,42 0,33 0,26 0,21 0,18 0,15 0,12 0,11 0,09

 SGU L/300 7,49 3,85 2,23 1,41 0,94 0,66 0,48 0,36 0,28 0,22 0,18 0,14 0,12 0,10 0,08 0,07 0,06
 SGN 13,01 8,52 5,92 4,35 3,33 2,63 2,13 1,76 1,48 1,26 1,09 0,95 0,83 0,74 0,66 0,59 0,53

14,31 SGU L/150 13,01 7,69 4,67 3,01 2,02 1,42 1,03 0,78 0,60 0,47 0,38 0,31 0,25 0,21 0,18 0,15 0,13
15,41 SGU L/200 11,44 6,16 3,58 2,26 1,51 1,06 0,78 0,58 0,45 0,35 0,28 0,23 0,19 0,16 0,13 0,11 0,10

SGU L/300 8,03 4,12 2,39 1,51 1,01 0,71 0,52 0,39 0,30 0,24 0,19 0,15 0,13 0,11 0,09 0,08 0,06

Abrutto Hmotnost Jx (min/max)
[mm] [cm2/m] [kg/m2] [cm4/m] 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00

SGN 4,48 3,17 2,35 1,81 1,43 1,17 0,97 0,82 0,70 0,59 0,51 0,45 0,39 0,35 0,31 0,28 0,25
7,90 SGU L/150 4,48 3,17 2,35 1,81 1,43 1,17 0,97 0,82 0,70 0,59 0,51 0,45 0,39 0,33 0,28 0,24 0,21

10,28 SGU L/200 4,48 3,17 2,35 1,81 1,43 1,17 0,97 0,82 0,70 0,56 0,45 0,37 0,30 0,25 0,21 0,18 0,16
 SGU L/300 4,48 3,17 2,35 1,81 1,43 1,11 0,82 0,62 0,48 0,38 0,30 0,25 0,20 0,17 0,14 0,12 0,10
 SGN 7,75 5,46 4,06 3,14 2,51 2,05 1,71 1,44 1,21 1,04 0,90 0,78 0,69 0,61 0,55 0,49 0,45

12,99 SGU L/150 7,75 5,46 4,06 3,14 2,51 2,05 1,71 1,44 1,21 1,04 0,85 0,69 0,57 0,47 0,40 0,34 0,29
14,39 SGU L/200 7,75 5,46 4,06 3,14 2,51 2,05 1,71 1,31 1,01 0,79 0,63 0,52 0,43 0,35 0,30 0,25 0,22

 SGU L/300 7,75 5,46 4,06 3,14 2,26 1,59 1,16 0,87 0,67 0,53 0,42 0,34 0,28 0,24 0,20 0,17 0,15
 SGN 8,67 6,10 4,53 3,51 2,80 2,28 1,90 1,60 1,35 1,15 1,00 0,87 0,77 0,68 0,61 0,55 0,49

14,31 SGU L/150 8,67 6,10 4,53 3,51 2,80 2,28 1,90 1,60 1,35 1,13 0,91 0,74 0,61 0,51 0,43 0,36 0,31
15,41 SGU L/200 8,67 6,10 4,53 3,51 2,80 2,28 1,86 1,40 1,08 0,85 0,68 0,55 0,46 0,38 0,32 0,27 0,23

SGU L/300 8,67 6,10 4,53 3,51 2,42 1,70 1,24 0,93 0,72 0,57 0,45 0,37 0,30 0,25 0,21 0,18 0,16

Abrutto Hmotnost Jx (min/max)
[mm] [cm2/m] [kg/m2] [cm4/m] 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00

SGN 5,36 3,81 2,84 2,20 1,75 1,43 1,19 1,01 0,86 0,74 0,64 0,56 0,49 0,43 0,39 0,35 0,31
7,90 SGU L/150 5,36 3,81 2,84 2,20 1,75 1,43 1,12 0,88 0,70 0,56 0,46 0,38 0,31 0,26 0,22 0,19 0,16

10,28 SGU L/200 5,36 3,81 2,84 2,20 1,64 1,22 0,92 0,71 0,55 0,44 0,35 0,29 0,24 0,20 0,17 0,14 0,12
 SGU L/300 5,36 3,81 2,63 1,76 1,23 0,87 0,64 0,49 0,38 0,30 0,24 0,19 0,16 0,13 0,11 0,10 0,08
 SGN 9,29 6,58 4,91 3,82 3,05 2,50 2,08 1,76 1,51 1,29 1,12 0,98 0,86 0,76 0,68 0,61 0,56

12,99 SGU L/150 9,29 6,58 4,91 3,82 3,05 2,43 1,82 1,37 1,06 0,83 0,67 0,54 0,45 0,37 0,31 0,27 0,23
14,39 SGU L/200 9,29 6,58 4,91 3,82 2,67 1,88 1,37 1,03 0,79 0,62 0,50 0,41 0,33 0,28 0,24 0,20 0,17

 SGU L/300 9,29 6,58 4,21 2,65 1,78 1,25 0,91 0,69 0,53 0,42 0,33 0,27 0,22 0,19 0,16 0,13 0,11
 SGN 10,40 7,35 5,49 4,26 3,40 2,79 2,32 1,97 1,68 1,44 1,24 1,09 0,96 0,85 0,76 0,68 0,62

14,31 SGU L/150 10,40 7,35 5,49 4,26 3,40 2,67 1,95 1,47 1,13 0,89 0,71 0,58 0,48 0,40 0,34 0,29 0,24
15,41 SGU L/200 10,40 7,35 5,49 4,23 2,86 2,01 1,47 1,10 0,85 0,67 0,53 0,43 0,36 0,30 0,25 0,21 0,18

SGU L/300 10,40 7,35 4,51 2,84 1,91 1,34 0,98 0,73 0,57 0,45 0,36 0,29 0,24 0,20 0,17 0,14 0,12
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Abrutto Hmotnost Jx (min/max)
[mm] [cm2/m] [kg/m2] [cm4/m] 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00

SGN 5,70 4,53 3,15 2,32 1,77 1,40 1,14 0,94 0,79 0,67 0,58 0,50 0,44 0,39 0,35 0,31 0,28
8,01 SGU L/150 5,70 4,31 2,64 1,74 1,21 0,87 0,65 0,50 0,39 0,31 0,25 0,20 0,17 0,14 0,12 0,10 0,09

10,28 SGU L/200 5,70 3,52 2,14 1,40 0,96 0,69 0,51 0,38 0,29 0,23 0,19 0,15 0,13 0,11 0,09 0,08 0,06
 SGU L/300 4,56 2,59 1,55 0,98 0,66 0,47 0,34 0,26 0,20 0,16 0,13 0,10 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04
 SGN 10,79 7,04 4,89 3,60 2,75 2,18 1,76 1,46 1,22 1,04 0,90 0,78 0,69 0,61 0,54 0,49 0,44

13,04 SGU L/150 10,79 7,01 4,25 2,77 1,88 1,32 0,97 0,73 0,56 0,44 0,35 0,29 0,24 0,20 0,17 0,14 0,12
14,39 SGU L/200 10,38 5,63 3,34 2,11 1,41 0,99 0,72 0,54 0,42 0,33 0,26 0,21 0,18 0,15 0,12 0,11 0,09

 SGU L/300 7,49 3,85 2,23 1,41 0,94 0,66 0,48 0,36 0,28 0,22 0,18 0,14 0,12 0,10 0,08 0,07 0,06
 SGN 11,99 7,68 5,34 3,92 3,00 2,37 1,92 1,59 1,34 1,14 0,98 0,85 0,75 0,67 0,59 0,53 0,48

14,97 SGU L/150 11,99 7,68 4,67 3,01 2,02 1,42 1,03 0,78 0,60 0,47 0,38 0,31 0,25 0,21 0,18 0,15 0,13
15,41 SGU L/200 11,44 6,16 3,58 2,26 1,51 1,06 0,78 0,58 0,45 0,35 0,28 0,23 0,19 0,16 0,13 0,11 0,10

SGU L/300 8,03 4,12 2,39 1,51 1,01 0,71 0,52 0,39 0,30 0,24 0,19 0,15 0,13 0,11 0,09 0,08 0,06

Abrutto Hmotnost Jx (min/max)
[mm] [cm2/m] [kg/m2] [cm4/m] 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00

SGN 4,14 2,93 2,18 1,69 1,35 1,10 0,91 0,77 0,65 0,56 0,48 0,42 0,37 0,33 0,29 0,26 0,24
8,01 SGU L/150 4,14 2,93 2,18 1,69 1,35 1,10 0,91 0,77 0,65 0,56 0,48 0,42 0,37 0,33 0,28 0,24 0,21

10,28 SGU L/200 4,14 2,93 2,18 1,69 1,35 1,10 0,91 0,77 0,65 0,56 0,45 0,37 0,30 0,25 0,21 0,18 0,16
 SGU L/300 4,14 2,93 2,18 1,69 1,35 1,10 0,82 0,62 0,48 0,38 0,30 0,25 0,20 0,17 0,14 0,12 0,10
 SGN 7,16 5,04 3,74 2,89 2,31 1,88 1,57 1,31 1,11 0,95 0,82 0,71 0,63 0,56 0,50 0,45 0,41

13,04 SGU L/150 7,16 5,04 3,74 2,89 2,31 1,88 1,57 1,31 1,11 0,95 0,82 0,69 0,57 0,47 0,40 0,34 0,29
14,39 SGU L/200 7,16 5,04 3,74 2,89 2,31 1,88 1,57 1,31 1,01 0,79 0,63 0,52 0,43 0,35 0,30 0,25 0,22

 SGU L/300 7,16 5,04 3,74 2,89 2,26 1,59 1,16 0,87 0,67 0,53 0,42 0,34 0,28 0,24 0,20 0,17 0,15
 SGN 8,01 5,62 4,18 3,23 2,57 2,10 1,74 1,46 1,23 1,05 0,91 0,79 0,70 0,62 0,55 0,50 0,45

14,97 SGU L/150 8,01 5,62 4,18 3,23 2,57 2,10 1,74 1,46 1,23 1,05 0,91 0,74 0,61 0,51 0,43 0,36 0,31
15,41 SGU L/200 8,01 5,62 4,18 3,23 2,57 2,10 1,74 1,40 1,08 0,85 0,68 0,55 0,46 0,38 0,32 0,27 0,23

SGU L/300 8,01 5,62 4,18 3,23 2,42 1,70 1,24 0,93 0,72 0,57 0,45 0,37 0,30 0,25 0,21 0,18 0,16

Abrutto Hmotnost Jx (min/max)
[mm] [cm2/m] [kg/m2] [cm4/m] 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00

SGN 4,96 3,52 2,64 2,05 1,64 1,34 1,11 0,94 0,81 0,70 0,60 0,52 0,46 0,41 0,36 0,33 0,29
8,01 SGU L/150 4,96 3,52 2,64 2,05 1,64 1,34 1,11 0,88 0,70 0,56 0,46 0,38 0,31 0,26 0,22 0,19 0,16

10,28 SGU L/200 4,96 3,52 2,64 2,05 1,64 1,22 0,92 0,71 0,55 0,44 0,35 0,29 0,24 0,20 0,17 0,14 0,12
 SGU L/300 4,96 3,52 2,63 1,76 1,23 0,87 0,64 0,49 0,38 0,30 0,24 0,19 0,16 0,13 0,11 0,10 0,08
 SGN 8,60 6,07 4,53 3,51 2,81 2,30 1,91 1,62 1,38 1,18 1,02 0,89 0,78 0,70 0,62 0,56 0,51

13,04 SGU L/150 8,60 6,07 4,53 3,51 2,81 2,30 1,82 1,37 1,06 0,83 0,67 0,54 0,45 0,37 0,31 0,27 0,23
14,39 SGU L/200 8,60 6,07 4,53 3,51 2,67 1,88 1,37 1,03 0,79 0,62 0,50 0,41 0,33 0,28 0,24 0,20 0,17

 SGU L/300 8,60 6,07 4,21 2,65 1,78 1,25 0,91 0,69 0,53 0,42 0,33 0,27 0,22 0,19 0,16 0,13 0,11
 SGN 9,61 6,79 5,06 3,92 3,13 2,56 2,13 1,80 1,53 1,31 1,13 0,99 0,87 0,77 0,69 0,62 0,56

14,97 SGU L/150 9,61 6,79 5,06 3,92 3,13 2,56 1,95 1,47 1,13 0,89 0,71 0,58 0,48 0,40 0,34 0,29 0,24
15,41 SGU L/200 9,61 6,79 5,06 3,92 2,86 2,01 1,47 1,10 0,85 0,67 0,53 0,43 0,36 0,30 0,25 0,21 0,18

SGU L/300 9,61 6,79 4,51 2,84 1,91 1,34 0,98 0,73 0,57 0,45 0,36 0,29 0,24 0,20 0,17 0,14 0,12
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Abrutto Hmotnost Jx (min/max)
[mm] [cm2/m] [kg/m2] [cm4/m] 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00

SGN 5,70 4,53 3,15 2,32 1,77 1,40 1,14 0,94 0,79 0,67 0,58 0,50 0,44 0,39 0,35 0,31 0,28
8,01 SGU L/150 5,70 4,31 2,64 1,74 1,21 0,87 0,65 0,50 0,39 0,31 0,25 0,20 0,17 0,14 0,12 0,10 0,09

10,28 SGU L/200 5,70 3,52 2,14 1,40 0,96 0,69 0,51 0,38 0,29 0,23 0,19 0,15 0,13 0,11 0,09 0,08 0,06
 SGU L/300 4,56 2,59 1,55 0,98 0,66 0,47 0,34 0,26 0,20 0,16 0,13 0,10 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04
 SGN 10,79 7,04 4,89 3,60 2,75 2,18 1,76 1,46 1,22 1,04 0,90 0,78 0,69 0,61 0,54 0,49 0,44

13,04 SGU L/150 10,79 7,01 4,25 2,77 1,88 1,32 0,97 0,73 0,56 0,44 0,35 0,29 0,24 0,20 0,17 0,14 0,12
14,39 SGU L/200 10,38 5,63 3,34 2,11 1,41 0,99 0,72 0,54 0,42 0,33 0,26 0,21 0,18 0,15 0,12 0,11 0,09

 SGU L/300 7,49 3,85 2,23 1,41 0,94 0,66 0,48 0,36 0,28 0,22 0,18 0,14 0,12 0,10 0,08 0,07 0,06
 SGN 11,99 7,68 5,34 3,92 3,00 2,37 1,92 1,59 1,34 1,14 0,98 0,85 0,75 0,67 0,59 0,53 0,48

14,97 SGU L/150 11,99 7,68 4,67 3,01 2,02 1,42 1,03 0,78 0,60 0,47 0,38 0,31 0,25 0,21 0,18 0,15 0,13
15,41 SGU L/200 11,44 6,16 3,58 2,26 1,51 1,06 0,78 0,58 0,45 0,35 0,28 0,23 0,19 0,16 0,13 0,11 0,10

SGU L/300 8,03 4,12 2,39 1,51 1,01 0,71 0,52 0,39 0,30 0,24 0,19 0,15 0,13 0,11 0,09 0,08 0,06

Abrutto Hmotnost Jx (min/max)
[mm] [cm2/m] [kg/m2] [cm4/m] 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00

SGN 4,14 2,93 2,18 1,69 1,35 1,10 0,91 0,77 0,65 0,56 0,48 0,42 0,37 0,33 0,29 0,26 0,24
8,01 SGU L/150 4,14 2,93 2,18 1,69 1,35 1,10 0,91 0,77 0,65 0,56 0,48 0,42 0,37 0,33 0,28 0,24 0,21

10,28 SGU L/200 4,14 2,93 2,18 1,69 1,35 1,10 0,91 0,77 0,65 0,56 0,45 0,37 0,30 0,25 0,21 0,18 0,16
 SGU L/300 4,14 2,93 2,18 1,69 1,35 1,10 0,82 0,62 0,48 0,38 0,30 0,25 0,20 0,17 0,14 0,12 0,10
 SGN 7,16 5,04 3,74 2,89 2,31 1,88 1,57 1,31 1,11 0,95 0,82 0,71 0,63 0,56 0,50 0,45 0,41

13,04 SGU L/150 7,16 5,04 3,74 2,89 2,31 1,88 1,57 1,31 1,11 0,95 0,82 0,69 0,57 0,47 0,40 0,34 0,29
14,39 SGU L/200 7,16 5,04 3,74 2,89 2,31 1,88 1,57 1,31 1,01 0,79 0,63 0,52 0,43 0,35 0,30 0,25 0,22

 SGU L/300 7,16 5,04 3,74 2,89 2,26 1,59 1,16 0,87 0,67 0,53 0,42 0,34 0,28 0,24 0,20 0,17 0,15
 SGN 8,01 5,62 4,18 3,23 2,57 2,10 1,74 1,46 1,23 1,05 0,91 0,79 0,70 0,62 0,55 0,50 0,45

14,97 SGU L/150 8,01 5,62 4,18 3,23 2,57 2,10 1,74 1,46 1,23 1,05 0,91 0,74 0,61 0,51 0,43 0,36 0,31
15,41 SGU L/200 8,01 5,62 4,18 3,23 2,57 2,10 1,74 1,40 1,08 0,85 0,68 0,55 0,46 0,38 0,32 0,27 0,23

SGU L/300 8,01 5,62 4,18 3,23 2,42 1,70 1,24 0,93 0,72 0,57 0,45 0,37 0,30 0,25 0,21 0,18 0,16

Abrutto Hmotnost Jx (min/max)
[mm] [cm2/m] [kg/m2] [cm4/m] 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00

SGN 4,96 3,52 2,64 2,05 1,64 1,34 1,11 0,94 0,81 0,70 0,60 0,52 0,46 0,41 0,36 0,33 0,29
8,01 SGU L/150 4,96 3,52 2,64 2,05 1,64 1,34 1,11 0,88 0,70 0,56 0,46 0,38 0,31 0,26 0,22 0,19 0,16

10,28 SGU L/200 4,96 3,52 2,64 2,05 1,64 1,22 0,92 0,71 0,55 0,44 0,35 0,29 0,24 0,20 0,17 0,14 0,12
 SGU L/300 4,96 3,52 2,63 1,76 1,23 0,87 0,64 0,49 0,38 0,30 0,24 0,19 0,16 0,13 0,11 0,10 0,08
 SGN 8,60 6,07 4,53 3,51 2,81 2,30 1,91 1,62 1,38 1,18 1,02 0,89 0,78 0,70 0,62 0,56 0,51

13,04 SGU L/150 8,60 6,07 4,53 3,51 2,81 2,30 1,82 1,37 1,06 0,83 0,67 0,54 0,45 0,37 0,31 0,27 0,23
14,39 SGU L/200 8,60 6,07 4,53 3,51 2,67 1,88 1,37 1,03 0,79 0,62 0,50 0,41 0,33 0,28 0,24 0,20 0,17

 SGU L/300 8,60 6,07 4,21 2,65 1,78 1,25 0,91 0,69 0,53 0,42 0,33 0,27 0,22 0,19 0,16 0,13 0,11
 SGN 9,61 6,79 5,06 3,92 3,13 2,56 2,13 1,80 1,53 1,31 1,13 0,99 0,87 0,77 0,69 0,62 0,56

14,97 SGU L/150 9,61 6,79 5,06 3,92 3,13 2,56 1,95 1,47 1,13 0,89 0,71 0,58 0,48 0,40 0,34 0,29 0,24
15,41 SGU L/200 9,61 6,79 5,06 3,92 2,86 2,01 1,47 1,10 0,85 0,67 0,53 0,43 0,36 0,30 0,25 0,21 0,18

SGU L/300 9,61 6,79 4,51 2,84 1,91 1,34 0,98 0,73 0,57 0,45 0,36 0,29 0,24 0,20 0,17 0,14 0,12
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Abrutto Hmotnost Jx (min/max)
[mm] [cm2/m] [kg/m2] [cm4/m] 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00

SGN 5,70 4,53 3,15 2,32 1,77 1,40 1,14 0,94 0,79 0,67 0,58 0,50 0,44 0,39 0,35 0,31 0,28
8,01 SGU L/150 5,70 4,31 2,64 1,74 1,21 0,87 0,65 0,50 0,39 0,31 0,25 0,20 0,17 0,14 0,12 0,10 0,09

10,28 SGU L/200 5,70 3,52 2,14 1,40 0,96 0,69 0,51 0,38 0,29 0,23 0,19 0,15 0,13 0,11 0,09 0,08 0,06
 SGU L/300 4,56 2,59 1,55 0,98 0,66 0,47 0,34 0,26 0,20 0,16 0,13 0,10 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04
 SGN 10,79 7,04 4,89 3,60 2,75 2,18 1,76 1,46 1,22 1,04 0,90 0,78 0,69 0,61 0,54 0,49 0,44

13,04 SGU L/150 10,79 7,01 4,25 2,77 1,88 1,32 0,97 0,73 0,56 0,44 0,35 0,29 0,24 0,20 0,17 0,14 0,12
14,39 SGU L/200 10,38 5,63 3,34 2,11 1,41 0,99 0,72 0,54 0,42 0,33 0,26 0,21 0,18 0,15 0,12 0,11 0,09

 SGU L/300 7,49 3,85 2,23 1,41 0,94 0,66 0,48 0,36 0,28 0,22 0,18 0,14 0,12 0,10 0,08 0,07 0,06
 SGN 11,99 7,68 5,34 3,92 3,00 2,37 1,92 1,59 1,34 1,14 0,98 0,85 0,75 0,67 0,59 0,53 0,48

14,97 SGU L/150 11,99 7,68 4,67 3,01 2,02 1,42 1,03 0,78 0,60 0,47 0,38 0,31 0,25 0,21 0,18 0,15 0,13
15,41 SGU L/200 11,44 6,16 3,58 2,26 1,51 1,06 0,78 0,58 0,45 0,35 0,28 0,23 0,19 0,16 0,13 0,11 0,10

SGU L/300 8,03 4,12 2,39 1,51 1,01 0,71 0,52 0,39 0,30 0,24 0,19 0,15 0,13 0,11 0,09 0,08 0,06

Abrutto Hmotnost Jx (min/max)
[mm] [cm2/m] [kg/m2] [cm4/m] 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00

SGN 4,14 2,93 2,18 1,69 1,35 1,10 0,91 0,77 0,65 0,56 0,48 0,42 0,37 0,33 0,29 0,26 0,24
8,01 SGU L/150 4,14 2,93 2,18 1,69 1,35 1,10 0,91 0,77 0,65 0,56 0,48 0,42 0,37 0,33 0,28 0,24 0,21

10,28 SGU L/200 4,14 2,93 2,18 1,69 1,35 1,10 0,91 0,77 0,65 0,56 0,45 0,37 0,30 0,25 0,21 0,18 0,16
 SGU L/300 4,14 2,93 2,18 1,69 1,35 1,10 0,82 0,62 0,48 0,38 0,30 0,25 0,20 0,17 0,14 0,12 0,10
 SGN 7,16 5,04 3,74 2,89 2,31 1,88 1,57 1,31 1,11 0,95 0,82 0,71 0,63 0,56 0,50 0,45 0,41

13,04 SGU L/150 7,16 5,04 3,74 2,89 2,31 1,88 1,57 1,31 1,11 0,95 0,82 0,69 0,57 0,47 0,40 0,34 0,29
14,39 SGU L/200 7,16 5,04 3,74 2,89 2,31 1,88 1,57 1,31 1,01 0,79 0,63 0,52 0,43 0,35 0,30 0,25 0,22

 SGU L/300 7,16 5,04 3,74 2,89 2,26 1,59 1,16 0,87 0,67 0,53 0,42 0,34 0,28 0,24 0,20 0,17 0,15
 SGN 8,01 5,62 4,18 3,23 2,57 2,10 1,74 1,46 1,23 1,05 0,91 0,79 0,70 0,62 0,55 0,50 0,45

14,97 SGU L/150 8,01 5,62 4,18 3,23 2,57 2,10 1,74 1,46 1,23 1,05 0,91 0,74 0,61 0,51 0,43 0,36 0,31
15,41 SGU L/200 8,01 5,62 4,18 3,23 2,57 2,10 1,74 1,40 1,08 0,85 0,68 0,55 0,46 0,38 0,32 0,27 0,23

SGU L/300 8,01 5,62 4,18 3,23 2,42 1,70 1,24 0,93 0,72 0,57 0,45 0,37 0,30 0,25 0,21 0,18 0,16

Abrutto Hmotnost Jx (min/max)
[mm] [cm2/m] [kg/m2] [cm4/m] 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00

SGN 4,96 3,52 2,64 2,05 1,64 1,34 1,11 0,94 0,81 0,70 0,60 0,52 0,46 0,41 0,36 0,33 0,29
8,01 SGU L/150 4,96 3,52 2,64 2,05 1,64 1,34 1,11 0,88 0,70 0,56 0,46 0,38 0,31 0,26 0,22 0,19 0,16

10,28 SGU L/200 4,96 3,52 2,64 2,05 1,64 1,22 0,92 0,71 0,55 0,44 0,35 0,29 0,24 0,20 0,17 0,14 0,12
 SGU L/300 4,96 3,52 2,63 1,76 1,23 0,87 0,64 0,49 0,38 0,30 0,24 0,19 0,16 0,13 0,11 0,10 0,08
 SGN 8,60 6,07 4,53 3,51 2,81 2,30 1,91 1,62 1,38 1,18 1,02 0,89 0,78 0,70 0,62 0,56 0,51

13,04 SGU L/150 8,60 6,07 4,53 3,51 2,81 2,30 1,82 1,37 1,06 0,83 0,67 0,54 0,45 0,37 0,31 0,27 0,23
14,39 SGU L/200 8,60 6,07 4,53 3,51 2,67 1,88 1,37 1,03 0,79 0,62 0,50 0,41 0,33 0,28 0,24 0,20 0,17

 SGU L/300 8,60 6,07 4,21 2,65 1,78 1,25 0,91 0,69 0,53 0,42 0,33 0,27 0,22 0,19 0,16 0,13 0,11
 SGN 9,61 6,79 5,06 3,92 3,13 2,56 2,13 1,80 1,53 1,31 1,13 0,99 0,87 0,77 0,69 0,62 0,56

14,97 SGU L/150 9,61 6,79 5,06 3,92 3,13 2,56 1,95 1,47 1,13 0,89 0,71 0,58 0,48 0,40 0,34 0,29 0,24
15,41 SGU L/200 9,61 6,79 5,06 3,92 2,86 2,01 1,47 1,10 0,85 0,67 0,53 0,43 0,36 0,30 0,25 0,21 0,18

SGU L/300 9,61 6,79 4,51 2,84 1,91 1,34 0,98 0,73 0,57 0,45 0,36 0,29 0,24 0,20 0,17 0,14 0,12
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Abrutto Hmotnost Jx (min/max)
[mm] [cm2/m] [kg/m2] [cm4/m] 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00

SGN 6,45 5,16 3,91 2,87 2,20 1,74 1,41 1,16 0,98 0,83 0,72 0,63 0,55 0,49 0,43 0,39 0,35
7,74 SGU L/150 6,45 4,31 2,64 1,74 1,21 0,87 0,65 0,50 0,39 0,31 0,25 0,20 0,17 0,14 0,12 0,10 0,09

10,24 SGU L/200 5,92 3,52 2,14 1,40 0,96 0,69 0,51 0,38 0,29 0,23 0,19 0,15 0,13 0,11 0,09 0,08 0,06
 SGU L/300 4,56 2,59 1,55 0,98 0,66 0,47 0,34 0,26 0,20 0,16 0,13 0,10 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04
 SGN 12,21 8,77 6,09 4,48 3,43 2,71 2,20 1,81 1,53 1,30 1,12 0,98 0,86 0,76 0,68 0,61 0,55

12,92 SGU L/150 12,21 7,01 4,25 2,77 1,88 1,32 0,97 0,73 0,56 0,44 0,35 0,29 0,24 0,20 0,17 0,14 0,12
14,39 SGU L/200 10,38 5,63 3,34 2,11 1,41 0,99 0,72 0,54 0,42 0,33 0,26 0,21 0,18 0,15 0,12 0,11 0,09

 SGU L/300 7,49 3,85 2,23 1,41 0,94 0,66 0,48 0,36 0,28 0,22 0,18 0,14 0,12 0,10 0,08 0,07 0,06
 SGN 13,91 9,60 6,67 4,90 3,75 2,97 2,40 1,99 1,67 1,42 1,23 1,07 0,94 0,83 0,74 0,67 0,60

13,19 SGU L/150 13,85 7,69 4,67 3,01 2,02 1,42 1,03 0,78 0,60 0,47 0,38 0,31 0,25 0,21 0,18 0,15 0,13
15,41 SGU L/200 11,44 6,16 3,58 2,26 1,51 1,06 0,78 0,58 0,45 0,35 0,28 0,23 0,19 0,16 0,13 0,11 0,10

SGU L/300 8,03 4,12 2,39 1,51 1,01 0,71 0,52 0,39 0,30 0,24 0,19 0,15 0,13 0,11 0,09 0,08 0,06

Abrutto Hmotnost Jx (min/max)
[mm] [cm2/m] [kg/m2] [cm4/m] 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00

SGN 4,86 3,40 2,52 1,94 1,55 1,26 1,05 0,88 0,75 0,64 0,55 0,48 0,42 0,38 0,33 0,30 0,27
7,74 SGU L/150 4,86 3,40 2,52 1,94 1,55 1,26 1,05 0,88 0,75 0,64 0,55 0,47 0,39 0,33 0,28 0,24 0,21

10,24 SGU L/200 4,86 3,40 2,52 1,94 1,55 1,26 1,05 0,88 0,70 0,56 0,45 0,37 0,30 0,25 0,21 0,18 0,16
 SGU L/300 4,86 3,40 2,52 1,94 1,54 1,11 0,82 0,62 0,48 0,38 0,30 0,25 0,20 0,17 0,14 0,12 0,10
 SGN 8,50 6,00 4,47 3,47 2,77 2,26 1,88 1,60 1,35 1,16 1,00 0,87 0,77 0,68 0,61 0,55 0,50

12,92 SGU L/150 8,50 6,00 4,47 3,47 2,77 2,26 1,88 1,60 1,34 1,06 0,85 0,69 0,57 0,47 0,40 0,34 0,29
14,39 SGU L/200 8,50 6,00 4,47 3,47 2,77 2,26 1,74 1,31 1,01 0,79 0,63 0,52 0,43 0,35 0,30 0,25 0,22

 SGU L/300 8,50 6,00 4,47 3,37 2,26 1,59 1,16 0,87 0,67 0,53 0,42 0,34 0,28 0,24 0,20 0,17 0,15
 SGN 9,51 6,70 4,99 3,87 3,09 2,52 2,10 1,78 1,50 1,29 1,11 0,97 0,85 0,76 0,68 0,61 0,55

13,19 SGU L/150 9,51 6,70 4,99 3,87 3,09 2,52 2,10 1,78 1,44 1,13 0,91 0,74 0,61 0,51 0,43 0,36 0,31
15,41 SGU L/200 9,51 6,70 4,99 3,87 3,09 2,52 1,86 1,40 1,08 0,85 0,68 0,55 0,46 0,38 0,32 0,27 0,23

SGU L/300 9,51 6,70 4,99 3,61 2,42 1,70 1,24 0,93 0,72 0,57 0,45 0,37 0,30 0,25 0,21 0,18 0,16

Abrutto Hmotnost Jx (min/max)
[mm] [cm2/m] [kg/m2] [cm4/m] 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00

SGN 5,83 4,10 3,05 2,36 1,88 1,54 1,28 1,08 0,93 0,80 0,69 0,60 0,53 0,47 0,42 0,38 0,34
7,74 SGU L/150 5,83 4,10 3,05 2,36 1,88 1,45 1,12 0,88 0,70 0,56 0,46 0,38 0,31 0,26 0,22 0,19 0,16

10,24 SGU L/200 5,83 4,10 3,05 2,28 1,64 1,22 0,92 0,71 0,55 0,44 0,35 0,29 0,24 0,20 0,17 0,14 0,12
 SGU L/300 5,83 4,09 2,63 1,76 1,23 0,87 0,64 0,49 0,38 0,30 0,24 0,19 0,16 0,13 0,11 0,10 0,08
 SGN 10,18 7,22 5,41 4,20 3,37 2,76 2,30 1,95 1,67 1,44 1,25 1,09 0,96 0,85 0,76 0,69 0,62

12,92 SGU L/150 10,18 7,22 5,41 4,20 3,31 2,43 1,82 1,37 1,06 0,83 0,67 0,54 0,45 0,37 0,31 0,27 0,23
14,39 SGU L/200 10,18 7,22 5,41 3,82 2,67 1,88 1,37 1,03 0,79 0,62 0,50 0,41 0,33 0,28 0,24 0,20 0,17

 SGU L/300 10,18 6,83 4,21 2,65 1,78 1,25 0,91 0,69 0,53 0,42 0,33 0,27 0,22 0,19 0,16 0,13 0,11
 SGN 11,40 8,08 6,04 4,69 3,76 3,08 2,57 2,17 1,87 1,60 1,39 1,21 1,07 0,95 0,85 0,76 0,69

13,19 SGU L/150 11,40 8,08 6,04 4,69 3,65 2,67 1,95 1,47 1,13 0,89 0,71 0,58 0,48 0,40 0,34 0,29 0,24
15,41 SGU L/200 11,40 8,08 6,04 4,23 2,86 2,01 1,47 1,10 0,85 0,67 0,53 0,43 0,36 0,30 0,25 0,21 0,18

SGU L/300 11,40 7,54 4,51 2,84 1,91 1,34 0,98 0,73 0,57 0,45 0,36 0,29 0,24 0,20 0,17 0,14 0,12
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Abrutto Hmotnost Jx (min/max)
[mm] [cm2/m] [kg/m2] [cm4/m] 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00

SGN 6,45 5,16 3,91 2,87 2,20 1,74 1,41 1,16 0,98 0,83 0,72 0,63 0,55 0,49 0,43 0,39 0,35
7,74 SGU L/150 6,45 4,31 2,64 1,74 1,21 0,87 0,65 0,50 0,39 0,31 0,25 0,20 0,17 0,14 0,12 0,10 0,09

10,24 SGU L/200 5,92 3,52 2,14 1,40 0,96 0,69 0,51 0,38 0,29 0,23 0,19 0,15 0,13 0,11 0,09 0,08 0,06
 SGU L/300 4,56 2,59 1,55 0,98 0,66 0,47 0,34 0,26 0,20 0,16 0,13 0,10 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04
 SGN 12,21 8,77 6,09 4,48 3,43 2,71 2,20 1,81 1,53 1,30 1,12 0,98 0,86 0,76 0,68 0,61 0,55

12,92 SGU L/150 12,21 7,01 4,25 2,77 1,88 1,32 0,97 0,73 0,56 0,44 0,35 0,29 0,24 0,20 0,17 0,14 0,12
14,39 SGU L/200 10,38 5,63 3,34 2,11 1,41 0,99 0,72 0,54 0,42 0,33 0,26 0,21 0,18 0,15 0,12 0,11 0,09

 SGU L/300 7,49 3,85 2,23 1,41 0,94 0,66 0,48 0,36 0,28 0,22 0,18 0,14 0,12 0,10 0,08 0,07 0,06
 SGN 13,91 9,60 6,67 4,90 3,75 2,97 2,40 1,99 1,67 1,42 1,23 1,07 0,94 0,83 0,74 0,67 0,60

13,19 SGU L/150 13,85 7,69 4,67 3,01 2,02 1,42 1,03 0,78 0,60 0,47 0,38 0,31 0,25 0,21 0,18 0,15 0,13
15,41 SGU L/200 11,44 6,16 3,58 2,26 1,51 1,06 0,78 0,58 0,45 0,35 0,28 0,23 0,19 0,16 0,13 0,11 0,10

SGU L/300 8,03 4,12 2,39 1,51 1,01 0,71 0,52 0,39 0,30 0,24 0,19 0,15 0,13 0,11 0,09 0,08 0,06

Abrutto Hmotnost Jx (min/max)
[mm] [cm2/m] [kg/m2] [cm4/m] 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00

SGN 4,86 3,40 2,52 1,94 1,55 1,26 1,05 0,88 0,75 0,64 0,55 0,48 0,42 0,38 0,33 0,30 0,27
7,74 SGU L/150 4,86 3,40 2,52 1,94 1,55 1,26 1,05 0,88 0,75 0,64 0,55 0,47 0,39 0,33 0,28 0,24 0,21

10,24 SGU L/200 4,86 3,40 2,52 1,94 1,55 1,26 1,05 0,88 0,70 0,56 0,45 0,37 0,30 0,25 0,21 0,18 0,16
 SGU L/300 4,86 3,40 2,52 1,94 1,54 1,11 0,82 0,62 0,48 0,38 0,30 0,25 0,20 0,17 0,14 0,12 0,10
 SGN 8,50 6,00 4,47 3,47 2,77 2,26 1,88 1,60 1,35 1,16 1,00 0,87 0,77 0,68 0,61 0,55 0,50

12,92 SGU L/150 8,50 6,00 4,47 3,47 2,77 2,26 1,88 1,60 1,34 1,06 0,85 0,69 0,57 0,47 0,40 0,34 0,29
14,39 SGU L/200 8,50 6,00 4,47 3,47 2,77 2,26 1,74 1,31 1,01 0,79 0,63 0,52 0,43 0,35 0,30 0,25 0,22

 SGU L/300 8,50 6,00 4,47 3,37 2,26 1,59 1,16 0,87 0,67 0,53 0,42 0,34 0,28 0,24 0,20 0,17 0,15
 SGN 9,51 6,70 4,99 3,87 3,09 2,52 2,10 1,78 1,50 1,29 1,11 0,97 0,85 0,76 0,68 0,61 0,55

13,19 SGU L/150 9,51 6,70 4,99 3,87 3,09 2,52 2,10 1,78 1,44 1,13 0,91 0,74 0,61 0,51 0,43 0,36 0,31
15,41 SGU L/200 9,51 6,70 4,99 3,87 3,09 2,52 1,86 1,40 1,08 0,85 0,68 0,55 0,46 0,38 0,32 0,27 0,23

SGU L/300 9,51 6,70 4,99 3,61 2,42 1,70 1,24 0,93 0,72 0,57 0,45 0,37 0,30 0,25 0,21 0,18 0,16

Abrutto Hmotnost Jx (min/max)
[mm] [cm2/m] [kg/m2] [cm4/m] 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00

SGN 5,83 4,10 3,05 2,36 1,88 1,54 1,28 1,08 0,93 0,80 0,69 0,60 0,53 0,47 0,42 0,38 0,34
7,74 SGU L/150 5,83 4,10 3,05 2,36 1,88 1,45 1,12 0,88 0,70 0,56 0,46 0,38 0,31 0,26 0,22 0,19 0,16

10,24 SGU L/200 5,83 4,10 3,05 2,28 1,64 1,22 0,92 0,71 0,55 0,44 0,35 0,29 0,24 0,20 0,17 0,14 0,12
 SGU L/300 5,83 4,09 2,63 1,76 1,23 0,87 0,64 0,49 0,38 0,30 0,24 0,19 0,16 0,13 0,11 0,10 0,08
 SGN 10,18 7,22 5,41 4,20 3,37 2,76 2,30 1,95 1,67 1,44 1,25 1,09 0,96 0,85 0,76 0,69 0,62

12,92 SGU L/150 10,18 7,22 5,41 4,20 3,31 2,43 1,82 1,37 1,06 0,83 0,67 0,54 0,45 0,37 0,31 0,27 0,23
14,39 SGU L/200 10,18 7,22 5,41 3,82 2,67 1,88 1,37 1,03 0,79 0,62 0,50 0,41 0,33 0,28 0,24 0,20 0,17

 SGU L/300 10,18 6,83 4,21 2,65 1,78 1,25 0,91 0,69 0,53 0,42 0,33 0,27 0,22 0,19 0,16 0,13 0,11
 SGN 11,40 8,08 6,04 4,69 3,76 3,08 2,57 2,17 1,87 1,60 1,39 1,21 1,07 0,95 0,85 0,76 0,69

13,19 SGU L/150 11,40 8,08 6,04 4,69 3,65 2,67 1,95 1,47 1,13 0,89 0,71 0,58 0,48 0,40 0,34 0,29 0,24
15,41 SGU L/200 11,40 8,08 6,04 4,23 2,86 2,01 1,47 1,10 0,85 0,67 0,53 0,43 0,36 0,30 0,25 0,21 0,18

SGU L/300 11,40 7,54 4,51 2,84 1,91 1,34 0,98 0,73 0,57 0,45 0,36 0,29 0,24 0,20 0,17 0,14 0,12
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Abrutto Hmotnost Jx (min/max)
[mm] [cm2/m] [kg/m2] [cm4/m] 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00

SGN 6,03 4,82 3,48 2,56 1,96 1,55 1,25 1,04 0,87 0,74 0,64 0,56 0,49 0,43 0,39 0,35 0,31
7,90 SGU L/150 6,03 4,31 2,64 1,74 1,21 0,87 0,65 0,50 0,39 0,31 0,25 0,20 0,17 0,14 0,12 0,10 0,09

10,28 SGU L/200 5,92 3,52 2,14 1,40 0,96 0,69 0,51 0,38 0,29 0,23 0,19 0,15 0,13 0,11 0,09 0,08 0,06
 SGU L/300 4,56 2,59 1,55 0,98 0,66 0,47 0,34 0,26 0,20 0,16 0,13 0,10 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04
 SGN 11,42 7,79 5,41 3,98 3,05 2,41 1,95 1,61 1,35 1,15 1,00 0,87 0,76 0,68 0,60 0,54 0,49

12,99 SGU L/150 11,42 7,01 4,25 2,77 1,88 1,32 0,97 0,73 0,56 0,44 0,35 0,29 0,24 0,20 0,17 0,14 0,12
14,39 SGU L/200 10,38 5,63 3,34 2,11 1,41 0,99 0,72 0,54 0,42 0,33 0,26 0,21 0,18 0,15 0,12 0,11 0,09

 SGU L/300 7,49 3,85 2,23 1,41 0,94 0,66 0,48 0,36 0,28 0,22 0,18 0,14 0,12 0,10 0,08 0,07 0,06
 SGN 13,01 8,52 5,92 4,35 3,33 2,63 2,13 1,76 1,48 1,26 1,09 0,95 0,83 0,74 0,66 0,59 0,53

14,31 SGU L/150 13,01 7,69 4,67 3,01 2,02 1,42 1,03 0,78 0,60 0,47 0,38 0,31 0,25 0,21 0,18 0,15 0,13
15,41 SGU L/200 11,44 6,16 3,58 2,26 1,51 1,06 0,78 0,58 0,45 0,35 0,28 0,23 0,19 0,16 0,13 0,11 0,10

SGU L/300 8,03 4,12 2,39 1,51 1,01 0,71 0,52 0,39 0,30 0,24 0,19 0,15 0,13 0,11 0,09 0,08 0,06

Abrutto Hmotnost Jx (min/max)
[mm] [cm2/m] [kg/m2] [cm4/m] 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00

SGN 4,48 3,17 2,35 1,81 1,43 1,17 0,97 0,82 0,70 0,59 0,51 0,45 0,39 0,35 0,31 0,28 0,25
7,90 SGU L/150 4,48 3,17 2,35 1,81 1,43 1,17 0,97 0,82 0,70 0,59 0,51 0,45 0,39 0,33 0,28 0,24 0,21

10,28 SGU L/200 4,48 3,17 2,35 1,81 1,43 1,17 0,97 0,82 0,70 0,56 0,45 0,37 0,30 0,25 0,21 0,18 0,16
 SGU L/300 4,48 3,17 2,35 1,81 1,43 1,11 0,82 0,62 0,48 0,38 0,30 0,25 0,20 0,17 0,14 0,12 0,10
 SGN 7,75 5,46 4,06 3,14 2,51 2,05 1,71 1,44 1,21 1,04 0,90 0,78 0,69 0,61 0,55 0,49 0,45

12,99 SGU L/150 7,75 5,46 4,06 3,14 2,51 2,05 1,71 1,44 1,21 1,04 0,85 0,69 0,57 0,47 0,40 0,34 0,29
14,39 SGU L/200 7,75 5,46 4,06 3,14 2,51 2,05 1,71 1,31 1,01 0,79 0,63 0,52 0,43 0,35 0,30 0,25 0,22

 SGU L/300 7,75 5,46 4,06 3,14 2,26 1,59 1,16 0,87 0,67 0,53 0,42 0,34 0,28 0,24 0,20 0,17 0,15
 SGN 8,67 6,10 4,53 3,51 2,80 2,28 1,90 1,60 1,35 1,15 1,00 0,87 0,77 0,68 0,61 0,55 0,49

14,31 SGU L/150 8,67 6,10 4,53 3,51 2,80 2,28 1,90 1,60 1,35 1,13 0,91 0,74 0,61 0,51 0,43 0,36 0,31
15,41 SGU L/200 8,67 6,10 4,53 3,51 2,80 2,28 1,86 1,40 1,08 0,85 0,68 0,55 0,46 0,38 0,32 0,27 0,23

SGU L/300 8,67 6,10 4,53 3,51 2,42 1,70 1,24 0,93 0,72 0,57 0,45 0,37 0,30 0,25 0,21 0,18 0,16

Abrutto Hmotnost Jx (min/max)
[mm] [cm2/m] [kg/m2] [cm4/m] 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00

SGN 5,36 3,81 2,84 2,20 1,75 1,43 1,19 1,01 0,86 0,74 0,64 0,56 0,49 0,43 0,39 0,35 0,31
7,90 SGU L/150 5,36 3,81 2,84 2,20 1,75 1,43 1,12 0,88 0,70 0,56 0,46 0,38 0,31 0,26 0,22 0,19 0,16

10,28 SGU L/200 5,36 3,81 2,84 2,20 1,64 1,22 0,92 0,71 0,55 0,44 0,35 0,29 0,24 0,20 0,17 0,14 0,12
 SGU L/300 5,36 3,81 2,63 1,76 1,23 0,87 0,64 0,49 0,38 0,30 0,24 0,19 0,16 0,13 0,11 0,10 0,08
 SGN 9,29 6,58 4,91 3,82 3,05 2,50 2,08 1,76 1,51 1,29 1,12 0,98 0,86 0,76 0,68 0,61 0,56

12,99 SGU L/150 9,29 6,58 4,91 3,82 3,05 2,43 1,82 1,37 1,06 0,83 0,67 0,54 0,45 0,37 0,31 0,27 0,23
14,39 SGU L/200 9,29 6,58 4,91 3,82 2,67 1,88 1,37 1,03 0,79 0,62 0,50 0,41 0,33 0,28 0,24 0,20 0,17

 SGU L/300 9,29 6,58 4,21 2,65 1,78 1,25 0,91 0,69 0,53 0,42 0,33 0,27 0,22 0,19 0,16 0,13 0,11
 SGN 10,40 7,35 5,49 4,26 3,40 2,79 2,32 1,97 1,68 1,44 1,24 1,09 0,96 0,85 0,76 0,68 0,62

14,31 SGU L/150 10,40 7,35 5,49 4,26 3,40 2,67 1,95 1,47 1,13 0,89 0,71 0,58 0,48 0,40 0,34 0,29 0,24
15,41 SGU L/200 10,40 7,35 5,49 4,23 2,86 2,01 1,47 1,10 0,85 0,67 0,53 0,43 0,36 0,30 0,25 0,21 0,18

SGU L/300 10,40 7,35 4,51 2,84 1,91 1,34 0,98 0,73 0,57 0,45 0,36 0,29 0,24 0,20 0,17 0,14 0,12
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Abrutto Hmotnost Jx (min/max)
[mm] [cm2/m] [kg/m2] [cm4/m] 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00

SGN 6,03 4,82 3,48 2,56 1,96 1,55 1,25 1,04 0,87 0,74 0,64 0,56 0,49 0,43 0,39 0,35 0,31
7,90 SGU L/150 6,03 4,31 2,64 1,74 1,21 0,87 0,65 0,50 0,39 0,31 0,25 0,20 0,17 0,14 0,12 0,10 0,09

10,28 SGU L/200 5,92 3,52 2,14 1,40 0,96 0,69 0,51 0,38 0,29 0,23 0,19 0,15 0,13 0,11 0,09 0,08 0,06
 SGU L/300 4,56 2,59 1,55 0,98 0,66 0,47 0,34 0,26 0,20 0,16 0,13 0,10 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04
 SGN 11,42 7,79 5,41 3,98 3,05 2,41 1,95 1,61 1,35 1,15 1,00 0,87 0,76 0,68 0,60 0,54 0,49

12,99 SGU L/150 11,42 7,01 4,25 2,77 1,88 1,32 0,97 0,73 0,56 0,44 0,35 0,29 0,24 0,20 0,17 0,14 0,12
14,39 SGU L/200 10,38 5,63 3,34 2,11 1,41 0,99 0,72 0,54 0,42 0,33 0,26 0,21 0,18 0,15 0,12 0,11 0,09

 SGU L/300 7,49 3,85 2,23 1,41 0,94 0,66 0,48 0,36 0,28 0,22 0,18 0,14 0,12 0,10 0,08 0,07 0,06
 SGN 13,01 8,52 5,92 4,35 3,33 2,63 2,13 1,76 1,48 1,26 1,09 0,95 0,83 0,74 0,66 0,59 0,53

14,31 SGU L/150 13,01 7,69 4,67 3,01 2,02 1,42 1,03 0,78 0,60 0,47 0,38 0,31 0,25 0,21 0,18 0,15 0,13
15,41 SGU L/200 11,44 6,16 3,58 2,26 1,51 1,06 0,78 0,58 0,45 0,35 0,28 0,23 0,19 0,16 0,13 0,11 0,10

SGU L/300 8,03 4,12 2,39 1,51 1,01 0,71 0,52 0,39 0,30 0,24 0,19 0,15 0,13 0,11 0,09 0,08 0,06

Abrutto Hmotnost Jx (min/max)
[mm] [cm2/m] [kg/m2] [cm4/m] 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00

SGN 4,48 3,17 2,35 1,81 1,43 1,17 0,97 0,82 0,70 0,59 0,51 0,45 0,39 0,35 0,31 0,28 0,25
7,90 SGU L/150 4,48 3,17 2,35 1,81 1,43 1,17 0,97 0,82 0,70 0,59 0,51 0,45 0,39 0,33 0,28 0,24 0,21

10,28 SGU L/200 4,48 3,17 2,35 1,81 1,43 1,17 0,97 0,82 0,70 0,56 0,45 0,37 0,30 0,25 0,21 0,18 0,16
 SGU L/300 4,48 3,17 2,35 1,81 1,43 1,11 0,82 0,62 0,48 0,38 0,30 0,25 0,20 0,17 0,14 0,12 0,10
 SGN 7,75 5,46 4,06 3,14 2,51 2,05 1,71 1,44 1,21 1,04 0,90 0,78 0,69 0,61 0,55 0,49 0,45

12,99 SGU L/150 7,75 5,46 4,06 3,14 2,51 2,05 1,71 1,44 1,21 1,04 0,85 0,69 0,57 0,47 0,40 0,34 0,29
14,39 SGU L/200 7,75 5,46 4,06 3,14 2,51 2,05 1,71 1,31 1,01 0,79 0,63 0,52 0,43 0,35 0,30 0,25 0,22

 SGU L/300 7,75 5,46 4,06 3,14 2,26 1,59 1,16 0,87 0,67 0,53 0,42 0,34 0,28 0,24 0,20 0,17 0,15
 SGN 8,67 6,10 4,53 3,51 2,80 2,28 1,90 1,60 1,35 1,15 1,00 0,87 0,77 0,68 0,61 0,55 0,49

14,31 SGU L/150 8,67 6,10 4,53 3,51 2,80 2,28 1,90 1,60 1,35 1,13 0,91 0,74 0,61 0,51 0,43 0,36 0,31
15,41 SGU L/200 8,67 6,10 4,53 3,51 2,80 2,28 1,86 1,40 1,08 0,85 0,68 0,55 0,46 0,38 0,32 0,27 0,23

SGU L/300 8,67 6,10 4,53 3,51 2,42 1,70 1,24 0,93 0,72 0,57 0,45 0,37 0,30 0,25 0,21 0,18 0,16

Abrutto Hmotnost Jx (min/max)
[mm] [cm2/m] [kg/m2] [cm4/m] 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00

SGN 5,36 3,81 2,84 2,20 1,75 1,43 1,19 1,01 0,86 0,74 0,64 0,56 0,49 0,43 0,39 0,35 0,31
7,90 SGU L/150 5,36 3,81 2,84 2,20 1,75 1,43 1,12 0,88 0,70 0,56 0,46 0,38 0,31 0,26 0,22 0,19 0,16

10,28 SGU L/200 5,36 3,81 2,84 2,20 1,64 1,22 0,92 0,71 0,55 0,44 0,35 0,29 0,24 0,20 0,17 0,14 0,12
 SGU L/300 5,36 3,81 2,63 1,76 1,23 0,87 0,64 0,49 0,38 0,30 0,24 0,19 0,16 0,13 0,11 0,10 0,08
 SGN 9,29 6,58 4,91 3,82 3,05 2,50 2,08 1,76 1,51 1,29 1,12 0,98 0,86 0,76 0,68 0,61 0,56

12,99 SGU L/150 9,29 6,58 4,91 3,82 3,05 2,43 1,82 1,37 1,06 0,83 0,67 0,54 0,45 0,37 0,31 0,27 0,23
14,39 SGU L/200 9,29 6,58 4,91 3,82 2,67 1,88 1,37 1,03 0,79 0,62 0,50 0,41 0,33 0,28 0,24 0,20 0,17

 SGU L/300 9,29 6,58 4,21 2,65 1,78 1,25 0,91 0,69 0,53 0,42 0,33 0,27 0,22 0,19 0,16 0,13 0,11
 SGN 10,40 7,35 5,49 4,26 3,40 2,79 2,32 1,97 1,68 1,44 1,24 1,09 0,96 0,85 0,76 0,68 0,62

14,31 SGU L/150 10,40 7,35 5,49 4,26 3,40 2,67 1,95 1,47 1,13 0,89 0,71 0,58 0,48 0,40 0,34 0,29 0,24
15,41 SGU L/200 10,40 7,35 5,49 4,23 2,86 2,01 1,47 1,10 0,85 0,67 0,53 0,43 0,36 0,30 0,25 0,21 0,18

SGU L/300 10,40 7,35 4,51 2,84 1,91 1,34 0,98 0,73 0,57 0,45 0,36 0,29 0,24 0,20 0,17 0,14 0,12
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Abrutto Hmotnost Jx (min/max)
[mm] [cm2/m] [kg/m2] [cm4/m] 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00

SGN 6,45 5,16 3,91 2,87 2,20 1,74 1,41 1,16 0,98 0,83 0,72 0,63 0,55 0,49 0,43 0,39 0,35
7,74 SGU L/150 6,45 4,31 2,64 1,74 1,21 0,87 0,65 0,50 0,39 0,31 0,25 0,20 0,17 0,14 0,12 0,10 0,09

10,24 SGU L/200 5,92 3,52 2,14 1,40 0,96 0,69 0,51 0,38 0,29 0,23 0,19 0,15 0,13 0,11 0,09 0,08 0,06
 SGU L/300 4,56 2,59 1,55 0,98 0,66 0,47 0,34 0,26 0,20 0,16 0,13 0,10 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04
 SGN 12,21 8,77 6,09 4,48 3,43 2,71 2,20 1,81 1,53 1,30 1,12 0,98 0,86 0,76 0,68 0,61 0,55

12,92 SGU L/150 12,21 7,01 4,25 2,77 1,88 1,32 0,97 0,73 0,56 0,44 0,35 0,29 0,24 0,20 0,17 0,14 0,12
14,39 SGU L/200 10,38 5,63 3,34 2,11 1,41 0,99 0,72 0,54 0,42 0,33 0,26 0,21 0,18 0,15 0,12 0,11 0,09

 SGU L/300 7,49 3,85 2,23 1,41 0,94 0,66 0,48 0,36 0,28 0,22 0,18 0,14 0,12 0,10 0,08 0,07 0,06
 SGN 13,91 9,60 6,67 4,90 3,75 2,97 2,40 1,99 1,67 1,42 1,23 1,07 0,94 0,83 0,74 0,67 0,60

13,19 SGU L/150 13,85 7,69 4,67 3,01 2,02 1,42 1,03 0,78 0,60 0,47 0,38 0,31 0,25 0,21 0,18 0,15 0,13
15,41 SGU L/200 11,44 6,16 3,58 2,26 1,51 1,06 0,78 0,58 0,45 0,35 0,28 0,23 0,19 0,16 0,13 0,11 0,10

SGU L/300 8,03 4,12 2,39 1,51 1,01 0,71 0,52 0,39 0,30 0,24 0,19 0,15 0,13 0,11 0,09 0,08 0,06

Abrutto Hmotnost Jx (min/max)
[mm] [cm2/m] [kg/m2] [cm4/m] 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00

SGN 4,86 3,40 2,52 1,94 1,55 1,26 1,05 0,88 0,75 0,64 0,55 0,48 0,42 0,38 0,33 0,30 0,27
7,74 SGU L/150 4,86 3,40 2,52 1,94 1,55 1,26 1,05 0,88 0,75 0,64 0,55 0,47 0,39 0,33 0,28 0,24 0,21

10,24 SGU L/200 4,86 3,40 2,52 1,94 1,55 1,26 1,05 0,88 0,70 0,56 0,45 0,37 0,30 0,25 0,21 0,18 0,16
 SGU L/300 4,86 3,40 2,52 1,94 1,54 1,11 0,82 0,62 0,48 0,38 0,30 0,25 0,20 0,17 0,14 0,12 0,10
 SGN 8,50 6,00 4,47 3,47 2,77 2,26 1,88 1,60 1,35 1,16 1,00 0,87 0,77 0,68 0,61 0,55 0,50

12,92 SGU L/150 8,50 6,00 4,47 3,47 2,77 2,26 1,88 1,60 1,34 1,06 0,85 0,69 0,57 0,47 0,40 0,34 0,29
14,39 SGU L/200 8,50 6,00 4,47 3,47 2,77 2,26 1,74 1,31 1,01 0,79 0,63 0,52 0,43 0,35 0,30 0,25 0,22

 SGU L/300 8,50 6,00 4,47 3,37 2,26 1,59 1,16 0,87 0,67 0,53 0,42 0,34 0,28 0,24 0,20 0,17 0,15
 SGN 9,51 6,70 4,99 3,87 3,09 2,52 2,10 1,78 1,50 1,29 1,11 0,97 0,85 0,76 0,68 0,61 0,55

13,19 SGU L/150 9,51 6,70 4,99 3,87 3,09 2,52 2,10 1,78 1,44 1,13 0,91 0,74 0,61 0,51 0,43 0,36 0,31
15,41 SGU L/200 9,51 6,70 4,99 3,87 3,09 2,52 1,86 1,40 1,08 0,85 0,68 0,55 0,46 0,38 0,32 0,27 0,23

SGU L/300 9,51 6,70 4,99 3,61 2,42 1,70 1,24 0,93 0,72 0,57 0,45 0,37 0,30 0,25 0,21 0,18 0,16

Abrutto Hmotnost Jx (min/max)
[mm] [cm2/m] [kg/m2] [cm4/m] 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00

SGN 5,83 4,10 3,05 2,36 1,88 1,54 1,28 1,08 0,93 0,80 0,69 0,60 0,53 0,47 0,42 0,38 0,34
7,74 SGU L/150 5,83 4,10 3,05 2,36 1,88 1,45 1,12 0,88 0,70 0,56 0,46 0,38 0,31 0,26 0,22 0,19 0,16

10,24 SGU L/200 5,83 4,10 3,05 2,28 1,64 1,22 0,92 0,71 0,55 0,44 0,35 0,29 0,24 0,20 0,17 0,14 0,12
 SGU L/300 5,83 4,09 2,63 1,76 1,23 0,87 0,64 0,49 0,38 0,30 0,24 0,19 0,16 0,13 0,11 0,10 0,08
 SGN 10,18 7,22 5,41 4,20 3,37 2,76 2,30 1,95 1,67 1,44 1,25 1,09 0,96 0,85 0,76 0,69 0,62

12,92 SGU L/150 10,18 7,22 5,41 4,20 3,31 2,43 1,82 1,37 1,06 0,83 0,67 0,54 0,45 0,37 0,31 0,27 0,23
14,39 SGU L/200 10,18 7,22 5,41 3,82 2,67 1,88 1,37 1,03 0,79 0,62 0,50 0,41 0,33 0,28 0,24 0,20 0,17

 SGU L/300 10,18 6,83 4,21 2,65 1,78 1,25 0,91 0,69 0,53 0,42 0,33 0,27 0,22 0,19 0,16 0,13 0,11
 SGN 11,40 8,08 6,04 4,69 3,76 3,08 2,57 2,17 1,87 1,60 1,39 1,21 1,07 0,95 0,85 0,76 0,69

13,19 SGU L/150 11,40 8,08 6,04 4,69 3,65 2,67 1,95 1,47 1,13 0,89 0,71 0,58 0,48 0,40 0,34 0,29 0,24
15,41 SGU L/200 11,40 8,08 6,04 4,23 2,86 2,01 1,47 1,10 0,85 0,67 0,53 0,43 0,36 0,30 0,25 0,21 0,18

SGU L/300 11,40 7,54 4,51 2,84 1,91 1,34 0,98 0,73 0,57 0,45 0,36 0,29 0,24 0,20 0,17 0,14 0,12
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